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A pesquisa aqui apresentada foi elaborada a partir da necessidade de se obter um
registro dos materiais e técnicas construtivas tradicionais utilizados nas construgoes
de igrejas do Rio Grande do Norte, datadas do séc. XVII ao séc. XIX; a finalidade é
investigar as tipologias construtivas existentes nas quatro mesorregides do estado,
evidenciando suas mais variadas caracteristicas e concepgbes, resuitando em um
levantamento minucioso e ilustrado, capaz de suscitar discussdes sobre as questbes
construtivas advindas possivelmente de Portugal e adaptadas a realidade local. Para
isso, o Lunario Perpétuo foi adotado como um referencial. Sua linguagem objetiva e
rica em informacgdes foi formalizada no resultado do trabalho desenvolvido, definidos
a partir da necessidade de salvaguarda desses templos sagrados que resistem ao
tempo e as agdes humanas.

|
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RESUMO

Palavras-chave: Igrejas — Sistemas construtivos — Memoria



ABSTRACT

The research presented here was developed from the need to obtain a record of
materials and traditional building techniques used in the construction of churches in
Rio Grande do Norte dating from the seventeenth century to nineteen century, the
purpose is to investigate the existing building typologies in the four-regions of the
state, showing their various features and concepts, resulting in a detailed and
illustrated survey, prone to stimulate a discussion on the constructive issues, possibly
arising from Portugal, and subsequently adapted to local realities. For this purpose,
the Lunario Perpétuo (Perpetual Lunar) was adopted as a reference. lts objective
language and rich information was formalized in this work, defined from the necessity
of safeguard of these sacred temples that resist to time and human actions.

Key words: Churches —building systems — memory
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1. Apresentagdo do Tema

Arquitetar é a arte de criar formas expressivas e refleti-las na concepgao de
elementos tridimensionais que interpretem e se ajustem a vivéncia humana ao longo
do tempo.

O erguimento de um edificio esta logicamente ligado aos materiais e técnicas
construtivas que sao utilizados, pois serdo os responsaveis por possibilitar o
resultado estético e funcional da obra.

Neste sentido, o trabalho aqui apresentado busca refletir sobre as variagdes
de sistemas construtivos, em especial dos templos religiosos, influenciados pelas
circunsténcias étnicas e culturais estabelecidas no Brasil como conseqiiéncia da
presenca indigena, negra e portuguesa e da miscigenagao entre elas.

A riqueza de elementos e as alternativas encontradas para a constru¢ao das
igrejas traduzem uma arquitetura adaptada aos tropicos e projetada por
trabalhadores, artifices, artistas e arquitetos idealizadores de um desenho e de uma
obra em nome de um bem maior: a religiosidade.

O conhecimento e caracterizagao dos sistemas construtivos das edificagdes
histéricas é a base indispensavel para a obtengcdo de solugbes e procedimentos
adequados para a conservagdo e restauracdo desses bens, permitindo sua
existéncia por décadas.

Observar cada parte que comp&e o todo de uma obra permite olhar o prédio
além das faces mediaticas expostas, funcionando como um quebra-cabega, onde
cada peca tem sua finalidade e deve ser disposta de acordo com essa fungéo.

Arquitetura representa de forma concreta a capacidade do homem em criar e
reinventar seu habitat, originando espagos transformados e adaptados a sua propria
sensibilidade.

Analisar a concepgao construtiva e as diversas formas de realiza-la significa
adentrar o prédio para além das quatro paredes, consiste em observa-lo na sua
esséncia.

Dessa maneira, a histéria torna-se um bem aliado ao trabalho, pois sdo os
acontecimentos histéricos e as circunstancias de adaptagdo que influenciam a

arquitetura das igrejas, ndo podendo e nem devendo ser ignorados.
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Pretende-se, fundamentalmente, contribuir para o conhecimento e registro
dos materiais e técnicas construtivas tradicionais usados nas construgdes de igrejas,
em especial no contexto norte rio-grandense, na perspectiva da elaboragdo de uma
sistematizagéo tipoldgica das variantes existentes, analisando as caracteristicas
arquitetdnicas pertinentes as edificagdes religiosas em estudo.

O objetivo pretendido foi concretizado através da estruturacdo de dados
baseados nas informagdes fornecidas pela edificagéo, a partir da sistematizagao das
tipologias das igrejas, sendo indispensavel, para além do desenho arquitetdnico,
agregar aspectos historicos, os quais fizeram da cronologia um elemento relevante
para a tipificagdo dos materiais e técnicas construtivas utilizados nas igrejas.

Nesse contexto, a analise interpretativa das caracteristicas das tipologias
construtivas de igrejas do Rio Grande do Norte (RN) é feita através da leitura de
elementos constituintes de sua composi¢ao estrutural e construtiva, e também das
realizagdes e adaptagdes arquiteturais de acordo com épocas e conceitos distintos,
sem esquecer sua localizagdo geografica de acordo com as mesorregides do
estado’. (Fig.01).
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Datum' SAD 69 - Central Potiguar m Oeste Poliguar

Fig. 01. Mapa das Mesorregides do RN
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao
Autoria: Luiz Paiva, 2009.

' O estado do RN esta dividido segundo o IBGE (Instituto brasileiro de geografia e estatistica, fonte:
2004) em quatro mesorregides: Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Central Potiguar e o Oeste
Potiguar.
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2. Localizagao no tempo e no espago

No Brasil pré-Cabral, o espago sagrado e os rituais das religides eram
exclusivamente indigenas. Entretanto, com a chegada dos primeiros colonos o
firmamento da sacraliza¢do de inspiragéo crista se fez imprescindivel e, para tanto, a
construgdo de igrejas era indispensavel, mesmo que modestas capelas, pois
auxiliariam na disseminagdo da religido e de praticas religiosas trazidas pelos
Europeus.

Mesmo as capelas mais imponentes por suas dimensdes, pelos materiais e
técnicas empregados na sua constru¢do, e pela riqueza de sua ornamentagio, nao
traduziam fisicamente a importancia do carater religioso constituinte da nascente
sociedade brasileira.

A igreja era a materializagdo em “pedra e cal” do lugar sagrado, representante
das crengas e praticas religiosas que se opunham as manifestacbes profanas. O
mesmo acontecia com 0s mosteiros e conventos, resguardados para a oragao e
para o trabalho, embora assumissem, por vezes, a fungdo de espagos geopoliticos e
econdmicos. (BICCA, BICCA, 2008, p. 12).

A partir do século XVI a presenga portuguesa se faz de forma concreta na
criagao da capitania do Rio Grande, a qual tem registro de sua primeira igreja matriz
de N. S. da Apresentagdo fundada no inicio do século XVII. Tal presenga, assim
como de holandeses e franceses, acabou por influenciar as sucessivas construgbes
de templos religiosos datados de até final do século XIX. Existe ainda registro de
construgdes aos moldes italianos realizadas por frades capuchinhos e estabelecidas
na primeira metade do século XX.

A abrangéncia espacial pretendida contempla todo o atual estado do Rio
Grande do Norte, dado este vista ndo possuir uma diversidade tdo acentuada na
concepgao construtiva de suas igrejas, em razao da pouca variedade dos materiais
disponiveis e também por ndo fazer parte das principais areas escolhidas como

sede de crescimento e expansao da Corte Real Portuguesa, entao colonizadora.
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O recorte cronolégico prevé o estudo das igrejas erguidas do século XVII ao
X1X, de origem missionaria ou ndo-missionaria (como é o caso da igreja de N. S. da
Apresentacdo na cidade de Natal, capital do estado), considerando as edificagdes
que possuem elementos originais da sua fundagao. Ficou constatado que o numero
de exemplares obtidos por registro fotografico constituia uma amostragem

significativa para o estudo em questao.
3. A histéria como base de informagao
3.1 A memdria construtiva e histérica dos espacos religiosos

Durante muito tempo, as igrejas desempenharam um papel bastante
significativo na sociedade e na organizagdo do espago das vilas e cidades
brasileiras. Trata-se, ainda hoje, de um lugar extremamente sagrado, que até o final
do século XVIII servia de abrigo as sepulturas. As igrejas destacavam-se por sua

arquitetura, desenhando com suas torres os pontos altos da silhueta urbana.

[...] “Os mais belos edificios sdo as igrejas, pois Deus passa e deve passar
a frente de tudo”, segundo escreve o vigjante francés A. Dugrivel [...]. (REIS,
1991, p.171).

Muitas das primeiras constru¢des de capelas, pela natureza precaria dos
materiais, ndo resistiram as agdes do tempo e as inovagbes do progresso. No
entanto, algumas edificacdes, apesar dos acréscimos e altera¢ées, nao deixaram de
conservar elementos construtivos ou partidos arquitetdnicos de séculos passados.
Um exemplo disso é a Igreja de N. S. do Rosario dos Pretos, erguida na primeira

metade do século XVII, e segunda a ser construida na cidade de Natal®.

2 Cidades de origem nao-missioneira constituem os nuicleos coloniais formados a partir dos colonos
brancos, ndo-indigenas, em que o trabalho missionario no teve lugar, mesmo que, em alguns casos,
0s missionarios tivessem participagdo na fundagao. Ja as cidades missioneiras sdo aglomeragdes
que surgiram gragas a obra das missdes religiosas junto aos indios. (TEIXEIRA, 2002, p. 31).

* Em 02 de julho de 1714, a igreja construida pelos escravos estava pronta. E a igreja mais antiga
depois da matriz, com linhas de um barroco timido na sua fachada.

14




Lunario Potiguar Edificado MIPA -FAUP

Desde a chegada dos primeiros colonizadores e do firmamento da capitania
do Rio Grande, que as igrejas sao referenciais de ordem e poder. Era indiscutivel a
forte influéncia do clero sob as novas civilizagbes a serem catequizadas. Traziam
consigo muitas doutrinas, mas também conhecimento construtivo do além mar.

Neste momento, embora ndo haja o intuito de desvelar conceitos e codigos
subjacentes & arquitetura dos espagos religiosos (pois isso acontecera no decorrer
do trabalho), tem-se a preocupacdo de traduzir de forma sucinta o significado da
memoria desses espacgos para o povo e para a cidade.

O espaco, a morfologia, as tipologias, solugdes estruturais, os indicios e os
vestigios, sdo o corpo a partir do qual se levantam hipbteses e o conhecimento se
constréi.(Quintao, 2005, p. 21). Muitas vezes, a arquitetura é concebida de acordo
com as condi¢des as quais sdo submetidas e da imaginagao necessaria de quem as
faz obedecendo a um bom senso construtivo sem exageros.

Comumente o que acontece nas capelinhas, € a auséncia de rigorosidade de
um estilo, sendo comum, em muitas situagbes, apenas alguns sinais aflorarem na
fachada e no corpo do edificio, deixando liberdade para sutis invengdes.

O resultado disso € uma gama de edificagdes no Rio Grande do Norte que
poderdo seguir estilos, formas e tamanhos semelhantes, mas que terdo alguma
marca peculiar caracteristica de sua constru¢ao, agregando mais ou menos detalhes
na composic¢ao final.

Essa caracteristica é definida dentro da meméria histérica e construtiva de
cada espaco religioso, o qual guarda na histéria e na sua arquitetura uma fonte
insubstituivel de dados, capaz de transpor décadas e gerar reflexdes para trabalhos

futuros.
3.2 Lunario Perpétuo
O Lunario perpétuo é uma espécie de almanaque popular do século XVIII.

Nele se encontram informagbes referentes ao cotidiano, desde aspectos ligados as

fases da lua, remédios populares, festas religiosas, até simpatias amorosas.
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Segundo Cémara Cascudo®, durante 200 anos, foi considerado o livro mais lido no

nordeste brasileiro, tendo sua primeira edigdo datada de 1703 em Lisboa. (Fig.02).

“O meu Lunario € memdria
de um pais que vai passando
diante dos nossos olhos,
rindo, mexendo, cantando.
Mestico, latino, caboclo, nativo.
E velho, é crianga, morreu e ta vivo...
Presente, mas até quando?

Meu Lunario é conselheiro,

E meu folheto, &€ meu missal,
Atravessando os milénios,
Cada ponto cardeal.

De Norte a Sul, de Pai para Filho,
De 14 para ca, meu livrinho andaritho,
fabuloso Romangal”.

(Trecho da musica Lunario Perpétuo, de autoria de Antonio Nébrega/
Wilson Freire/ Braulio Tavares).

A idéia de organizar as informagdes obtidas a partir da pesquisa na forma de
um Lunario tem como propésito a realizagdo de um trabalho que devera estar
disponibilizado para a populagdo em geral e ndo s6 académica, servindo como um
guia informativo sobre as igrejas do Rio Grande do Norte e como um despertar para
a importancia da preservagdo da memoria arquitetdnica de um lugar.

O Lunario Perpétuo tornou-se um referencial interessante, que agrega valores
e os dissemina. A idéia de té-lo como guia garante a afirmacéo e a perpetuagéo da
memoria construtiva e histérica dos espacgos religiosos aqui estudados, definidos a
partir da necessidade de salvaguarda desses templos sagrados que resistem ao

tempo e as agdes humanas.

* Luis da Camara Cascudo foi um dos maiores folcloristas brasileiros. Estudioso da cultura popular
era historiador e antrop6logo, com uma infinidade de livros e artigos publicados sobre o assunto.
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4. Justificativa da escolha

Segundo Mayer (1999, p. 07), “A histéria da arquitetura construida ao longo
de diversos periodos foi marcada profundamente pela arquitetura religiosa, pois
essa se apresentou sempre de grande destaque entre as demais construgées,
devido as suas belissimas formas exteriores e interiores, resultando, assim, em
edificagdes de grande valor arquiteténico”.

Essa proposta de trabalho foi elaborada a partir da necessidade de se obter
um registro dos materiais e técnicas construtivas tradicionais utilizados nas
construgdes de igrejas do Rio Grande do Norte, datadas do séc. XVII ao séc. XIX; a
finalidade é investigar as tipologias construtivas existentes nas quatro mesorregides
do estado, evidenciando suas mais variadas caracteristicas e concepgoes,
resultando em um levantamento minucioso e ilustrado, capaz de suscitar discussoes
sobre as solugbes construtivas advindas possivelmente de Portugal e adaptadas a
realidade local.

Atualmente existem alguns estudos deviam ser referenciados os trabalhos
mais importantes sobre igrejas do estado do Rio Grande do Norte, todavia nenhum
contempla especificamente as questdes construtivas. Abordam aspectos referentes
as caracteristicas arquitetbnicas e urbanisticas ou a formagdo da sociedade
religiosa.

Com relagao a registros, tem-se a catalogacéo de igrejas tombadas, seja a
nivel municipal, estadual ou federal, e alguns documentos referentes as
restauragdes e reformas sofridas ja no século XX ou XXI por elas.

Por isso, ndo ha nesse trabalho a pretensao de esmiugar cada ponto da
arquitetura que compde as igrejas, mas sim de perceber e sistematizar os tipos de
materiais e técnicas utilizados no Rio Grande do Norte, fazendo ressalva a sua
localizagdo, descrigdo e historia, justificando as variagbes e fazendo um registro
baseado na observagao direta e na reprodugdo grafica (fotografia e desenhos) das
mesmas.

A finalidade de optar pelo estudo dos tipos e variaveis de um mesmo objeto
parte da premissa de que é uma forma frutifera de garantir o entendimento da

diversidade do assunto. A metodologia utilizada devera contribuir para o resultado
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positivo da pesquisa, facilitando a compreenséo e traduzindo a complexidade da

narrativa construtiva que envolve os espagos religiosos do Rio Grande do Norte.

5. Objetivos, procedimentos de pesquisa e resultados

Cabe a esta pesquisa definir as tipologias construtivas de igrejas correntes no
Rio Grande do Norte, que possuem valor arquitetdnico, historico e cultural, fixadas
nas quatro mesorregides do estado e que possuem elementos caracteristicos
originais da sua fundacao. A partir disso, analisar as caracteristicas arquiteténicas
dessas edificagdes em estudo, estabelecendo semelhangas e variaveis pertinentes a
essas construgdes religiosas.

O objetivo do trabalho ndo esta em projetar, mas em analisar o que, pela
propria significacdo, se refere a decomposicdo do todo em partes, como ja
assinalado anteriormente.

Para que fosse possivel a realizagdo do inventario, foi preciso, a priori,
identificar as igrejas existentes no estado que potencialmente contribuiriam para o
estudo. Localizando-as face a cidade e ao estado do Rio Grande do Norte
(Mapeamento);

Foi necessario identificar os materiais e técnicas construtivas tradicionais
caracteristicos de igrejas edificadas em cada uma das mesorregides do RN;
estabelecendo a relagdo entre tipologias arquitetonicas e construtivas correntes em
Portugal que influenciaram as construgdes das igrejas no RN com suas devidas
adaptag¢des a realidade local.

Além de todas essas pretensdes, durante o periodo de elaboragdo da
pesquisa, esta desencadeou a necessidade de agregar outros fatores como as
condi¢des do estado de conservacdo e a questdo da valorizagdo turistica e
patrimonial desses espacos religiosos.

O resultado € a organizacédo das informacgdes obtidas na pesquisa na forma
de um Lunario, com o intuito de disponibilizar e despertar na populagéo a relevancia
da arquitetura patrimonial, em especial das igrejas, as quais compdéem a memoria
historica, cultural, arquiteténica e religiosa de uma sociedade, nomeadamente a do
Rio Grande do Norte.

19
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1. Patrimonio histdrico: a influéncia européia nas construgdes religiosas

brasileiras

Para entender a arquitetura e as cidades brasileiras do século XVII e XVIII é
importante buscar as raizes historicas da formacdo social do Brasil. A arquitetura
neste periodo estava condicionada ao contexto colonial, caracterizado pela
dependéncia politica, econdmica e cultural em relagao a metrépole.

Com a vinda das primeiras expedi¢des portuguesas para colonizagdo das
terras brasileiras também vieram padres jesuitas e franciscanos. A partir dai tem
inicio a presenca religiosa nas varias capitanias do Brasil, pois a igreja tem a
incumbéncia de propagar a politica contra-reformista no novo mundo, contribuindo
para a penetragao das ordens nas diversas esferas sociais do pais.

A descoberta de novas areas para interesses mercantis europeus contribuiu
para a abertura de novas areas de evangelizagédo. E essa evangelizagéo tornou-se
uma justificativa conveniente para a colonizagdo de novas terras, pois a medida que
se criavam aldeamentos de missdes, ampliavam a quantidade de aliados ao homem
branco, diminuindo a resisténcia indigena, aumentando o numero de homens nas
tropas de colonizagao e garantindo o fornecimento de alimentos das lavouras.

No longo processo de catequese foram erguidas inumeras igrejas com o
objetivo de firmar a importancia das praticas religiosas seguindo os preceitos do

catolicismo.

A capela era a afirmagdo de fé e denunciava o desenvolvimento econémico
e local, densidade demografica em ritmo crescente, o nimero apreciavel de
almas em ‘“estado de comunh&o” e uma certa massa residencial...
(CASCUDO, 1955, p. 10-11).

A religidao passa a influenciar e transformar os habitos, costumes e crengas
indigenas, inclusive do ponto de vista construtivo. Os espacgos religiosos seguem,
agora, instrugbes européias, estabelecidas de acordo com a ordem religiosa a qual

pertencem.

O proprio sistema jesuitico ~ talvez a mais eficiente for¢ca de europeizagéo
técnica e de cultura moral e intelectual, a agir sobre as populagées
indigenas; o préprio sistema jesuitico, no que logrou maior éxito no Brasil
dos primeiros séculos foi na parte mistica, devocional e festiva do culto
catdlico. (FREYRE, 2005, p.115).
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Além dos portugueses, o Brasil recebe a visita de outros colonizadores em
busca de riquezas, como os holandeses e franceses que passam longos periodos
de dominio, deixando marcas de suas administragdes.

Visando assegurar a Portugal a posse desse territorio e apressar seu
povoamento, D. Jodo Il subdividiu o trecho definido como de Portugal pelo Tratado
de Tordesilhas, em Quinze capitanias hereditarias®, dentre as quais o Rio Grande,
limitada ao sul pela Baia da Traicao (Paraiba), ao norte por Angra dos Negros
(Ceard) e alongando-se para o interior, compreendia os sertdes do Maranh&o, Piaui
e Ceara. (MONTEIRO, 2007, p.24).

Essa iniciativa estimulou a criacdo das primeiras vilas e cidades, tendo a
igreja o papel de firmar territério e garantir sua ocupacédo por ordem Real e crista.

Quando da expansao de Portugal para o além-mar, os lusitanos conseguiram
conviver com mundos exéticos e pitorescos. Por outro lado, ao se situar em mundos
diferentes, recriaram e adaptaram tipos e modelos de arquitetura que podem ser
considerados exemplos dessas atitudes. (Menezes, 2006).

O portugués manifestou uma adaptabilidade excepcional, mesmo
funcionando com certo desleixo e abandono. (HOLANDA, 1995, p.43).6

Segundo Holanda néo se trata de depreciar a grandeza do esforgo portugués,
mas de assinalar que a exploragdo brasileira n&o se processou por um
empreendimento metddico e racional, ndo emanou de uma vontade construtora e
enérgica.

E certo afirmar que as técnicas construtivas utilizadas na Europa passam a
ser incorporadas no cotidiano, e o uso de materiais advindos dessa regido passa a
ser uma opg¢ao aplicavel, como € o caso das pedras de lioz trazidas nos lastros dos
navios e de retabulos’ de madeira entalhados.

Entretanto, as igrejas ao serem erguidas tinham o propésito de demarcar um
espaco sagrado, e o seu projetista tinha a missdo de construi-las segundo a
funcionalidade que lhes & propria, mas também, em muitos casos, utilizando os

materiais e a mao de obra disponivel na nova terra recém descoberta.

> Capitanias Hereditarias, também chamadas de Sesmarias. Foi um sistema de distribuigdo de terra
adotado pela coroa portuguesa com o intuito de povoamento. Vigorou no Brasil durante quase 300
anos, até 1820. (MONTEIRO, 2007, P.28).
® HOLANDA, Sérgio Buarque. Raizes do Brasil. 26ed. S3o Paulo: Companhia das Letras, 1995.
7 “Um painel esculpido ou pintado atras de um altar” — definigdo em BURDEN, 2006, P.291.
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Em Portugal, as corporagdes de oficio precederam as irmandades
propriamente ditas na sociedade colonial; no Brasil, elas aparecem entrelagadas as
irmandades.

Ja nos séculos XVIlI e XVIll, os oficios mecanicos eram atividades bem
difundidas por indios, negros e mesticos, onde nem sempre havia uma dedicagao e
um labor, pois ndo era raro individuos mudarem de profissdo em fungao de negdcios
mais lucrativos.

No Brasil, a organizagio dos oficios segundos moldes trazidos do reino teve
seus efeitos perturbados pelas condigdes dominantes: preponderancia do
trabalho escravo, industria caseira, capaz de garantir relativa independéncia
ao0s ricos, entravando por outro lado, 0 comercio, e finalmente, escassez de
artifices livres na maior parte das vilas e cidades. (HOLANDA, 1995, p. 57-
58).

E fato que os portugueses eram os responsaveis pelo desenho arquitetdnico,
mas os trabalhadores artifices deveriam executa-lo. Se a relagdo entre o nivel de
organizagao dos oficios mecanicos e a estrutura urbana é 6bvia, torna-se importante
afirmar que, para Sérgio Buarque de Holanda, a estrutura da sociedade colonial teve

sua base fora dos meios urbanos.

Assim, a cidade que os portugueses criariam na América ndo seria um
produto mental, porque n&o contradiria a natureza e sua silhueta se
enlagaria na linha da paisagem. Também a “rotina” e ndo a “razdo abstrata”
seria o principio que nortearia 0os portugueses que prefeririam agir por
experiéncias sucessivas com uma atitude tateante e perdularia... (ARAUJO,
2003, p. 16.).

Da tradigdo portuguesa pouca coisa se conservou que ndo tivesse sido
modificada pelo meio ou relaxada pelas condi¢gdes adversas do meio. Entretanto, é
possivel perceber alguns aspectos arquitetdbnicos que fazem parte da historia
brasileira e que conserva, ainda que sé na memoéria documental ou cartogréfica,
elementos originais de sua formacgao.

A cidade de Salvador, ao ser sede da capitania que abrigou 0 Governo Geral,
sempre teve privilegios de que as demais nem sempre foram alvo. Dessa forma, ela
foi enriquecida com diversas edificagbes, de Ordens religiosas ou relacionadas ao
poder civil. (Fig.03).

Em 1612, um grande panorama se fez da cidade e nele se podem reconhecer
os principais edificios ainda no inicio de suas construgbes. A Sé, por exemplo, é

ainda uma igreja com a fisionomia muito assemelhada com a construida na Vila de
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Olinda, em Pernambuco. Foi definida por Mém de Sa (1570) ® como sendo “de pedra
e cal, com trés naves e de boa grandura”. (Fig.04).

Olinda foi descrita em 1538, por Ferndo Cadim, como tendo bom casario de
pedra, cal, tijolo e telha. (Bicca e Bicca, 2008, p.25). Acrescenta ainda que a vila vai
se enobrecendo de templos: o colégio dos padres da Companhia, frades do Carmo,
de Sao Bento e capuchinhos de Santo Anténio.

Até o periodo do Brasil - Império as irmandades foram os principais veiculos
do catolicismo popular. Eram organizadas como um gesto de devo¢do a santos
especificos, que em troca de protegdo aos devotos, recebiam grandes festas, onde,
frequentemente, o sagrado e o profano se entrelagavam.

Esse processo transformou as singelas capelinhas em grandes Igrejas,
esplendorosas em seus adornos e absolutas de poder e espiritualidade.

O Rio Grande teve sua primeira cidade fundada em 06 de dezembro de 1599,
servindo de base de apoio territorial e militar. Em 1601, ja se tem registro da Igreja
Matriz de N. S. da Apresentagdo, cujo vigario era o padre jesuita Gaspar Gongalves
da Rocha. De tragado simples, construida em barro, foi destruida durante o dominio
Holandés e reerguida em 1694.

Dessa maneira, tornou-se comum no periodo colonial a existéncia e difusdo
de aldeamentos missionarios de diferentes ordens religiosas, com a presen¢a da
igreja e de sua cruz dominando a paisagem das aldeias. Era o comego da influéncia
européia nas construgdes religiosas brasileiras que, com o passar do tempo,
contava com o trabalho de indios, negros e mesticos desempenhando oficios
mecanicos e contribuindo para o crescimento urbano. (Fig. 05-06).

Nesse sentido, a igreja que antes era parte do processo de colonizagéo, veio
a ser a protagonista dele, tendo seu auge no século XVIll com o estilo mais
elaborado de todos, tanto no emprego de materiais quanto nos efeitos alcangados, a

chamada Arquitetura Barroca.?

® Terceiro Governador Geral do Brasil (1558-1572) e sucessor de D. Duarte da Costa (1553-1558).
o Segundo Paiva (2009, p.2), a religiosidade se materializa nas diversas formas de expressao
artistica, por intermédio da sintese entre arquitetura, pintura e escultura, tipica caracteristica barroca,
com o objetivo de persuadir e solicitar adesao ao sistema cultural.
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Fig.04. Roteiro de Todos os Sinais, séc. XVI."

10 llustragdo do livro: Relation dum Voyage, de Frangois Froger, 1698. Biblioteca Nacional, Rio de

Janeiro.

" MENEZES, José Luiz Mota. Exploragdo e conquista do territorio. Recife. 2006.65 MB, Microsoft
Office Power Point. Versdo 97-2003.
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2MONTEIRO, Denise Matos. Introdugdo a histéria do Rio Grande do Norte. 2ed. Natal-RN:
Cooperativa Cultural, 2002. P.77.
' MONTEIRO, 2002, P.76.
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1.1 Materiais e técnicas construtivas tradicionais e suas adaptagoes

Durante muito tempo ndo houve, ou houve de forma muito lenta,
transformagdes qualitativas no que diz respeito a algumas técnicas e materiais
construtivos. Muitas das técnicas fundamentais sobreviveram intocaveis até os dias
atuais, incluindo as ferramentas e métodos de trabalho. (ARAUJO, 2003, p. 15).

A abrangéncia do uso da taipa, por exemplo, associada as suas
caracteristicas técnicas, resultou na sua aplicagdo em programas habitacionais
direcionados as populagdes mais carentes, principalmente nos paises de terceiro

mundo.

Do ponto de vista cultural e humano, pode seguir-se a tradicdo da
arquitetura popular, utilizando materiais locais e respeitando o patriménio
existente ou permitir novas linguagens visuais em termos de arquitetura. Em
determinadas condi¢gbes € possivel que as populagfes locais tomem a seu
cargo a produgdo do seu habitat e envolvente, o que pode contribuir para a
expressao dos direitos democraticos de cada um.

Em muitas regides do mundo, esta tecnologia apresenta-se como uma boa
solugdo, no sentido de dotar cada individuo (cada familia) ao seu direito a
habitagdo. (RODRIGUES, 2005, p. 05).

A revitalizagdo dessa técnica construtiva aconteceu, visando sua aplicagéo de
forma tradicional, mas também de maneira ja aperfeigoada. Atualmente, a

construgdo com terra é entendida como uma solugdo ecologicamente sustentavel e

se integra em preocupag¢des ambientalistas.

Analisando as suas potencialidades mais em pormenor verifica-se que,
quanto a aspectos ecoldgicos, em termos de poluigdo e degradagéo do
ambiente, a construgdo com terra crua pode oferecer um cenario bastante
positivo, uma vez que ndo consome energias n3o renovaveis, ndo necessita
de transporte, ndo contribui para a degradagdo da paisagem nem para a
reducdo dos recursos de inertes, utiliza pouca éagua, ndo produz
subprodutos e tem a vantagem de ser reciclavel. (RODRIGUES, 2005, p.
04).

No entanto, ndo sdo apenas as técnicas de construgdes em terra que tiveram
seu uso revitalizado, as constru¢ées em pedra e cal também ganharam impulso e
com o passar do tempo foram melhoradas, sendo interessante como muitas dessas
técnicas e materiais de origem romana foram sucessivamente redescobertas na

medida em que as cidades européias emergiram como grandes centros comerciais

no final da Idade Média (fazendo uso de tijolos, concreto, etc.).
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A questdo das técnicas construtivas é tdo velha quanto a propria arquitetura.
Quando as corporagdes de oficio da Idade Média entraram em decadéncia e ndo
|

mais conseguiram manter o conhecimento em segredo, surgiram publicagbes que

tratavam da técnica construtiva. (Fig.07).

vertentes: uma popular e outra erudita. A erudita estava representada pelos
engenheiros militares. A vertente popular estava representada pelos Mestres de

Oficio que exerciam os chamados oficios mecanicos ou manuais.

A palavra oficio, representando a arte mecanica e definida pela natureza
manual do trabalho, conforme o regimento compilado por Duarte Nunes
Ledo em fins do século XVI foi gradualmente consagrada pela linguagem
comum, coincidindo com o aperfeicoamento da organizagdo dos oficios,
estabelecida hierarquicamente por mestres, oficiais e aprendizes.
(VAINFAS, 2001, p. 434).
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As técnicas construtivas trazidas para o Brasil possuiam basicamente duas
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1 Fig.07. Folha de rosto do tratado “O Engenheiro Portugués” de Manoel de Azevedo Fortes
impresso em Lisboa, 1729."

¥ ARAUJO, 2003, p. 173.
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O mais antigo tratado de arquitetura da Antiguidade Classica conhecido é o
livro de Vitravio, uma espécie de manual de construgdo, que propde uma visao
holistica e cientifica da arquitetura que deveria possuir como atributos primordiais a
“solidez, a utilidade e a beleza”.

A partir de meados dos setecentos, os mestres portugueses serao
progressivamente substituidos por profissionais (oficiais e, logo, como mestres da
arte) nascidos e formados no Brasil, incluindo grande contingente de mulatos
(homens pardos e livres). (SANTQOS, 2008, p.4).

No entanto, essa imagem foi um pouco mais atenuada a partir da Reforma
Pombalina (1755 — 1777), quando em 1770 foi declarado que o comércio era
profissdo nobre, necessaria e proveitosa.

De acordo com Norman Davey (in ARAUJO, 2003, p. 16), escrevendo sobre a
histéria dos materiais de construgdo, pode-se observar como a Antiguidade proveu
um conhecimento que perduraria por séculos. O autor traz como anexo em sua obra
uma série de gravuras reproduzindo ferramentas utilizadas na alvenaria, cantaria e
marcenaria desde 0s egipcios até os romanos. Por elas se percebe como, apesar de
ja existirem ha longos anos, sdo imediatamente reconheciveis, demonstrando que
pouca coisa mudou até os dias de hoje. (Fig.08).

Ainda, segundo Araujo, é possivel tragar uma cronologia da historia dos
materiais de construgao, tendo inicio a partir do estudo de certos vocabulos, obtendo
informagdes sobre peculiaridades da evolugao de alguns componentes construtivos.

O tijolo, por exemplo, advém do vocabulo do séc. XIV "tegelo" que tera dado
em castelhano “tejuelo”, que significa “caco de telha”, diferente do vocabulo “ladrillo”
(do Latim “lateris”) usado na Espanha. (ARAUJO, 2003, p.20).

Ainda Davey, tratando do tijolo cozido, informa que os babildnios e os
assirios, do nono ao sexto século antes de Cristo, fizeram tijolos
padronizados e paredes revestidas com ladrilho colorido. Entretanto, a
técnica de decorar obras de alvenaria desapareceu depois das conquistas
de ocidentais de Alexandre, o Grande, pelo século de IV a.C. e nem os
gregos ou 0s romanos fizeram uso de tijolos vitreos enfeitados e azulejos.

O tijolo queimado n&o apareceu na Grécia antes do meio do IV século a.C.,
e era apenas usado ocasionalmente. Como na Babildnia, os primeiros
produtos das olarias eram os produtos mais especializados como telhas e
antefixas. Tijolos queimados apenas surgiram no periodo helenistico. (Idem,
2003, p.20).
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Fig. 08. Ferramentas Romanas - a) Cantaria, b) Marcenaria, c) Alvenaria'

Também, de acordo com Davey, raramente as paredes romanas seriam
construidas completamente de tijolos, e geralmente o tijolo era usado como
revestimento para a alvenaria de pedra.

Os Romanos descobriram que podiam converter cal “ndo-hidraulica” em
“hidraulica” ou “parcialmente hidraulica” acrescentando o pd de certas rochas
vulcanicas como as “pozolanas”, cujo nome vem de Pozuoli, cidade Italiana onde o
material existia. Também se poderia acrescentar a argamassa de cal, ceramica
reduzida a p6 obtida de cacos de telhas ou tijolos e obter um produto semelhante.
Tais técnicas se transferiram da Grécia para Roma e resultou em mudancgas radicais

nas formas de construgao.

> ARAUJO, 2003, p. 17.
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Aqui no Brasil, no nordeste em especial, fala-se no uso comum do dleo de
baleia como argamassa nas construgées. Essa borra (residuo ou depésito) do
cozimento da gordura da baleia é citada como uma descoberta do marqués do
Lavradio'® em correspondéncia a Corte em 1770. Desde o século XVI teria sido o
6leo de baleia utilizado nas construgdes do litoral do Brasil como aglutinante que
enrijecia a argamassa. O Oleo de baleia foi certamente usado, embora muito menos
do que se imagina, pois faz baixar a resisténcia da argamassa, sendo utilizado como
hidrorrepelente e sem a importancia que lhe é atribuida."’

Normalmente é feita a afirmagdo de que a produgdo de cal no Periodo
Colonial era unicamente proveniente da queima de ostras extraidas de sambaquis
ou "ostreiras" como teria sido comum no litoral das capitanias da Bahia, do Rio de
Janeiro e de Sao Paulo. Em Pernambuco, assim como no Rio Grande do Norte,
existem alguns documentos que se referem a produg¢do da cal sempre a partir de
pedras calcarias.

No Rio Grande do Norte, as maiores jazidas estao localizadas desde o
municipio de Mossord, até Macaiba e Pedro Velho, tendo atualmente forte
participa¢do na produg¢ao nacional.

No periodo colonial, a qualidade da cal produzida esteve sempre
condicionada pelo processo rudimentar da queima do calcario em fornos
descontinuos.'®

O resultado foi sempre caracterizado pela obteng¢ao de produtos de qualidade
mediana para os padrdes industriais atuais devido aos niveis de calcinagao variaveis
e imprevisiveis.

Na medida em que as cidades européias foram organizadas no sentido de
garantirem maior seguranga aos seus moradores, por exemplo, por conta dos
comuns incéndios, abandonaram-se as técnicas construtivas que utilizavam a
madeira como tapamento e estrutura, inclusive o uso da palha como material
preferencial de cobertura. Aos poucos foram criadas normas onde se tornaria

obrigatério o uso de materiais incombustiveis, como é o caso dos tijolos.

16 Marqués do Lavradio, Vice-Rei de 1769-79.

7 PARDAL, Paulo. Desfazendo Lendas: uma troca de plantas arquiteturais, telhas e coxas de
escravas, 6leo de baleia nas argamassas. Separata da revista do Instituto Historico e Geografico
Brasileiro, ano 160, n°® 402.1999.

" Fornos de meda e intermitentes constituem a versdo mais primitiva de fornos utilizados na
calcinagdo do calcario, onde eram dispostas camadas de calcario e carvéo vegetal. (KAEFER, 1998,

p. 8).
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Quanto aos tijolos luso-brasileiros, sabe-se que os tijolos do século XVIIl e
XIX, anteriores as primeiras olarias industriais, possuem dimensées menores e s&o
de qualidade inferior quando comparados aos tijolos remanescentes do século XVII.

O tijolo, entendido como um artefato arqueoldgico, poderia servir como
auxiliar na datag¢do das estruturas arquitetbnicas, o que possibilitaria um registro
mais preciso da fundagao de determinada edificagédo de valor histérico construtivo.

Em relacdo as abdbadas de tijolos, estas sdo um dos componentes
estruturais mais tipicos da arquitetura luso-brasileira. Sua aplicagdo foi bastante
difundida no Brasil, onde as abobodas possuiam multiplas fun¢des, sendo utilizadas
tanto em edificagbes religiosas, contribuindo para as composi¢bes espaciais
barrocas, quanto em edificagbes militares, constituindo-se, neste caso, em
compartimentos mais seguros sob os terraplenos.

No entanto, embora as abdbadas tenham tido essa relevancia em varios
lugares no Brasil, foi um elemento que nao teve o uso tao difundindo no Rio Grande
do Norte. As igrejas dificilmente as trazem em sua composigéo, apresentando mais
comumente arcos de tijolos nas portas, janelas e ligagdes de vaos. Estes arcos
determinaram algumas tipologias arquitetdnicas, tanto rurais quanto urbanas,
constituindo desde vergas até grandes “espagos”.

O uso da cantaria no Brasil Colonial ficou restrito a componentes construtivos
como cunhais, pilastras, colunas, molduras de portas e janelas, escadarias e obras
decorativas em geral, compondo uma alvenaria rebocada.

No Nordeste foram comumente utilizadas rochas calcarias de formacdes
geolobgicas existentes na estreita faixa de ocupacao territorial litordnea ou as rochas
oriundas dos arrecifes, os arenitos calciferos. Eram rochas, medianamente duras,
que aliavam a facilidade de exploragido com a boa facilidade de manuseio.

Os padres e os artistas procuraram tirar partido da facilidade com que o
calcareo € trabalhado, ornamentando primorosamente as portadas das

igrejas, os lavabos, os socos do altar-mor, chegando mesmo a executar
verdadeiras esculturas. (Revista IPHAN — n° 06, 1942, p. 275-277).

O emprego da pedra na arquitetura religiosa brasileira foi possivelmente
condicionado por trés fatores: a ocorréncia geolégica do material na regido, as suas
caracteristicas fisicas e mecanicas de trabalhabilidade e resisténcia a intempéries, e

finalmente, os recursos econdmicos disponiveis, limitando ou alargando a
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possibilidade de ir buscar material mais nobre em lugares mais distantes.
(CARVALHO, 1942, p. 294).

A utilizagdo de arenito proveniente dos arrecifes foi certamente intensa
durante todo o periodo colonial. Ela foi feita de forma variada, pois, foi tanto
usada na forma bruta como simples pedra de alvenaria de casas,
fortificacGes e igrejas quanto na forma aparelhada ou esculpida. O seu uso
na cantaria artistica resultou em um tipo de tratamento singular com um
acabamento algo ristico, ja que tal material ndo admite polimentos. Essa
caracteristica, ndo impediu que 0s canteis locais realizassem obras primas
que soubessem extrair o maximo de sua textura, cor e resisténcia.
(ARAUJO, 2003, p. 127).

Na historia da Arquitetura Colonial Brasileira se pode constatar o
desaparecimento das obras em cantaria desde o final do século XVIII. A partir do
século XIX, tanto os componentes exteriores quanto interiores serdo paulatinamente
substituidos pela alvenaria de tijolo com relevos moldados em argamassa de cal e
areia

A rigor, pode-se considerar equivocado até a idéia de sucessdo entre as
varias técnicas, como a alvenaria de tijolos ou pedra, ja que todas elas sdo
contemporaneas no contexto histdrico luso-brasileiro, mesmo considerando os

condicionantes fisicos e sociais de suas diversas regides.

2. Templos religiosos: Sagrado versus Profano

A igreja era uma das instituigdes fundamentais da América Portuguesa. Do
inicio do século XVI até o século XVIII, de uma instituigdo dominante na cristandade,
a Igreja Romana converteu-se em rival das confissdes protestantes em expanséo,
rival dos poderes seculares que se consolidavam como Estados e objeto de critica

de pensadores europeus.

[...] a religido desempenhava o papel de visdo do mundo fundamental para
interpretar e dar sentido a realidade cotidiana. (VAINFAS, 2001, p. 292).

Diante da expansdo maritima e seu consequente afluxo de riquezas,
associados ao abalo provocado pelas reformas protestantes, a coroa lusa recorreu a

igreja como um meio eficaz de conservagao de poderes e costumes. Esse fato se
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traduziu na valorizacéo do clero, inclusive da recém-criada Companhia de Jesus, tao
presente no Brasil colbnia.

Sendo assim, a atuacdo de religiosos sempre esteve condicionada pelo
regime de padroado e pelas relagbes que o clero e os bispos mantinham com a
coroa, sobre a conversao de indigenas e doutrinagdo de colonos.

Vistos pela populagdo como os principais disseminadores de sacramentos,
remédios para 0s perigos do cotidiano e garantia de ingresso na vida ap6s a morte,
jesuitas, carmelitas, capuchinhos e beneditinos passaram a acumular doagoes e
propriedades que lhes permitiam agir, em parte, independentes da coroa. Ao mesmo
tempo, também poupavam o Estado de gastos com a manuteng&o dos cultos.

O espaco religioso tem uma fungdo relevante na formagao de uma vila ou

cidade, pois era o pilar a partir do qual tudo se desenvolveria em seu entorno.

Comumente a histéria dos municipios Norte - rio — grandenses, por
exemplo, comega por uma fazenda de gado e logo a seguir a criagado de
uma capelinha, canonicamente permitida e liturgicamente abengoada.
(CASCUDO, 1955, p.10).

A igreja e o Estado, em uma alianga colonizadora, estendiam o seu manto
protetor e repressor sobre as comunidades, o qual apenas por ocasido de
festividades coloria-se com exuberancia, simbolizando devog¢do, resignagédo e
euforia em comemoragao ao sagrado.

Pelo significado da igreja na cultura da coldnia verifica-se uma maior
preocupagao funcional, estética e construtiva com os edificios religiosos.

Frequentemente estavam localizadas em areas de destaque favorecidas por
terreiros, adros, ou largos, onde adequavam o0s espagos publicos de acordo com
usos e costumes, como os autos religiosos, além de outras praticas.

As édiﬁcagﬁes religiosas tinham como modelos aqueles de cada local de
origem ou as diretrizes das varias ordens religiosas européias, com as modificagdes
permitidas pelos superiores. Igrejas matrizes e paroquiais eram planejadas segundo
as construgbes portuguesas e o numero delas aliado a liberdade do lugar, pelo
isolamento, possibilitaram formas novas e de certo interesse. (MENEZES, 2006).

A criagdo da par6quia, a freguesia e a presenga continua do paroco era
garantia de esperanca para as comunidades. O padre representava a certeza da

continuidade da assisténcia religiosa e do conselho moral no seio doméstico. O
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sacerdote era o elemento letrado, ensinava ndao sé as primeiras letras, mas as
iniciais declinagbes latinas, sendo o orientador intimo de casamentos e pacificador
de discordias familiares, padrinho de uma parte da populagdo e compadre da outra
metade. (Idem, p. 11).

Sendo assim, as igrejas e capelas remanescentes da época colonial pontuam
ainda hoje a paisagem urbana de suas cidades e povoados. As mais simples eram
compostas de capela-mor, nave unica e uma sacristia. (Fig.09).

Em Portugal, as matrizes normalmente sdo compostas por trés naves, pois
com o passar do tempo as igrejas iam sofrendo ampliagbes até chegar a
composi¢do mais sofisticada com trés naves, duas torres e sacristia. (Fig. 10). No
Rio Grande do Norte, ndao foi diferente, pois a matriz do inicio do século XVII
também possui essas Ultimas caracteristicas, embora esteja envolta por uma

composi¢ao mais simploria de ornamentos.

Sacrist|

Fig. 09. Caracterizagcdo das primeiras capelas
coloniais.
Fonte: MENEZES, 2006, 40,4MB.

Fig.10. Caracterizagdo das igrejas com trés naves.
Fonte: MENEZES, 2006, 40,4MB.
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As paréquias no periodo colonial eram criadas por alvara real. Nasceu entéo
a de Natal em 1601, Assu em 1726, Vila Flor em 1742, Goianinha em 1746, Caic6
em 1748, Extremoz em 1755, Pau dos Ferros em 1756, Arés em 1758, Portalegre
em 1761, Sao José de Mipibu em 1762 e Apodi em 1766. Todas haviam sido
assinadas pelo rei de Portugal (CASCUDO, 1955, p.13).

Ainda segundo Cascudo (1955, p. 14), Voltando D. Jo&o VI para Lisboa ficou
o principe regente D. Pedro, e este criou por alvara de 13 de agosto de 1821 a
paroquia de Santana do Matos, a primeira no Brasil — Reino e no século XIX.

Mais tarde, & criada em Ato Adicional de 1834 a Assembléia Legislativa
Provincial, onde o nascimento de uma paroquia estava condicionado a uma lei
provincial. Com o regime republicano, houve a separagédo entre a Igreja e o Estado
por decreto de 1890, e a primeira retoma sua liberdade, onde a criagdo de paroquias
ficou sendo de direito privativo dos bispos.

De inicio, o RN pertencia ao bispado da Bahia, até que a bula de 15 de julho
de 1614 criou a prelazia de Pernambuco. Ap6s duzentos e dezesseis anos
pertencendo ao rebanho Pernambucano, a bula de 1892 cria quatro novas dioceses,
dentre elas a da Paraiba, a qual ficou o RN vinculado. E sé pela bula de 1909 é
criada a diocese de Natal, sob dominio apostélico do bispo paraibano Dom Adauto
Aurélio de Miranda Henriques. (Idem, p. 19).

Sendo assim, a evolugado da cidade no Brasil, mais precisamente no nordeste,
esta profundamente marcada pela influéncia da religido catdlica sobre seus
habitantes, seu espago fisico, suas inten¢gdes e motivagées. A igreja quando
associada ao estado, preconizava a primazia de valores sagrados, deixando marcas

relevantes na paisagem urbana e no contexto cultural da sociedade.

3. Ordens Religiosas no Rio Grande do Norte

Pelo significado da Igreja na cultura da colénia nota-se um cuidado funcional,
estético e construtivo com relagdo aos edificios religiosos. Certa diversidade nos
arranjos arquiteténicos é proveniente das especificidades impostas pelas ordens
religiosas, sejam elas Jesuitas, Carmelitas, Franciscanas ou Beneditinas.

Nos primeiros séculos de colonizagdo portuguesa, o Rio Grande do Norte

possuia seis aldeamentos indigenas, os quais estavam sob dominio e orientagao de

36




Lunrio Potiquar Edificado MIPA -FAUP

ordens religiosas. Os jesuitas eram responsaveis pelas aldeias de Sdo Miguel do
Guajiru, atual Extremoz, e Sao Jodo Batista de Goarairas, hoje municipio de Aréz.
Os capuchinhos se encontravam na aldeia de Sao José do Mipibu. Apodi estava
confiada a um missionario de Santa Tereza, Carmelita descalgo, e a aldeia de
Gramacié a um missionario do Carmo da reforma, Carmelita Tuorunense. Nao h3,
como na Paraiba, registros de trabalhos Beneditinos no estado. (CASCUDO, cap.
IX, p. 239).

Dentre as ordens religiosas aqui fixadas houve um predominio da Jesuitica,
gue nascera para evangelizar o novo mundo e perdurou no Brasil de 1549 até 1759.
(BURY, 1991, p. 43). De tragados simples, se caracteriza por uma arquitetura com
uso de uma ou duas torres, frontdo triangular, residéncia singela e raras arcadas.

No final do século XVIII, no RN em especial, as igrejas de ordem capuchinhas
apresentam maior riquezas de detalhes, com ornatos e arabescos entalhados em
sua fachada, em uma referéncia ao periodo barroco.

Embora as ordens representassem um papel definido e de extrema relevancia
para difusdo do catolicismo e regimento da coroa, consistiam em comunidades
fechadas e destinadas a viver segundo regras especificas. Sendo assim, as
irmandades assumem a fung¢ado de disseminadora dos preceitos religiosos, tonando-

se, pelo menos até o Brasil - Império, 0s principais veiculos do catolicismo popular.

Tanto as irmandades quanto as ordens terceiras, embora recebessem
religiosos, eram formadas, sobretudo por leigos, mas as ultimas se
associavam a ordens religiosas conventuais (Franciscana, Dominicana ou
Carmelita), dai originando seu maior prestigio. (REIS, 1991, p. 49).

As irmandades ou confrarias, além da fun¢do de promoverem o culto a seus
patronos celestes, também eram responsaveis por prover mutua assisténcia entre
seus integrantes. Deveriam resguarda-los, no dmbito econdmico, com suas familias
da miséria, e no ambito espiritual, garantindo-lhes por ocasido de morte, o
acompanhamento no enterro e os cumprimentos dos ritos de salvagdao de suas
almas, com sepultamento em local condigno e os sufragios posteriores por sua
intengao.

As irmandades eram regidas segundo estatutos, denominados de

compromissos, que dependiam da aprovagado regia, por meio da Mesa da
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Consciéncia e Ordens®, e sujeitando-se a inspegao periddica dos representantes do
episcopado. (VAINFAS, 2001, p. 316).

Distintas de outras associagbes de maioria leiga, como as ordens terceiras,
que estavam subordinadas institucional e espiritualmente a uma determinada ordem,
as irmandades, principalmente nos séculos XVII e XVIII, disseminaram-se em larga

escala por vilas e cidades coloniais.

Em todo territério colonial, destacaram-se as irmandade de Nossa Senhora
do Rosario e do Santissimo Sacramento, promotoras do culto a eucaristia
nas paréquias, além das Santas Casas de Misericordia, responsaveis pela
construgdo e diregéo de hospitais e por diversos servigos de assisténcia
social. (VAINFAS, 2001, p. 117).

Haviam varias irmandades, de comerciantes, musicos e artesdos, se
assemelhando, em alguns casos, as corporagbes de oficios de origem medieval,
pois havia de pobre ou da elite, de escravos, libertos ou homens livres, e claro, as de
brancos, mesticos ou negros. Esta ultima, ainda era subdividida em irmandades de
crioulos, negros nascidos na América, e de negros africanos, como os angolanos e
nagos.

Situadas na base da pirAmide social e numerosas no ultramar, as
irmandades negras, sobretudo as de escravos, desempenharam com as
béncaos da Igreja e do padroado Régio, papel relevante no processo de
aculturagdo da postulagdo africana, estimulando-os ao exercicio dos ritos
catolicos e a participagio nos sacramentos. (VAINFAS, 2001, p. 117).

Em geral, cada templo acomodava diversas irmandades, que veneravam seus
santos patronos em altares laterais, e que teciam solidariedades fundadas nas
hierarquias sociais.

Muitas vezes, a arquitetura no Brasil levava, originalmente, a marca de oficio
das ordens monasticas construtoras; entretanto, no Rio Grande do Norte essa
pratica era pouco difundida, ou pelo menos foi apagada com o passar do tempo,
uma vez que as igrejas foram sendo modificadas e eventualmente

descaracterizadas da sua concepc¢ao inicial.

"9 Essa mesa era presidida por juizes, presidentes, provedores ou priores, e composta por escrivées,
tesoureiros, procuradores, consultores e mordomos, que desenvolviam diversas tarefas referente a
administragéo da confraria. (REIS, 1991, p. 50).
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1. Identificagdo e mapeamento das igrejas em estudo

Para a realizagdo da pesquisa foram analisadas 24 igrejas no Rio Grande do
Norte do século XVII até o século XIX, pertencentes a cada uma das mesorregiées
do estado, com o objetivo de perceber as variagdes e semelhangas nos sistemas
construtivos existentes entre esses templos religiosos, identificando-as e
comparando-as entre si. (Fig.11).

Para isso, as igrejas escolhidas detinham um valor histérico, arquiteténico e
cultural muito relevante, sendo destas, 16 tombadas®® pelo patriménio histérico
estadual através da Fundagéo José Augusto.?’

Tendo em vista que a pesquisa pretendida sé é possivel a partir de trés
aspectos: estudo documental, das ruinas ou por prospec¢ao, e que diante de todos
eles 0 mais viavel é a analise das ruinas, em fungdo da possibilidade de acesso e
riqueza de informagdes in loco reveladoras da composi¢do e concepgdo de uma
edificagdo, é que foi realizado um estudo aprofundado e sistematico das ruinas das
Igrejas de Sao Miguel, no municipio de Extremoz, e de Santa Rita de Cassia, no
municipio de Pedro Velho, dos séculos XVIiI e XIX respectivamente.

Ruina sera tudo aquilo que é testemunho da historia humana, mas com um
aspecto bastante diverso e quase irreconhecivel em relagdo aquele de que
se revestia antes. (BRANDI, 2004, p. 65). Através dela e possivel ver além
das quatro paredes, € possivel enxergar os detalhes de toda estrutura que

envolve a composicdo de uma edificagdo para além da pintura e do reboco,
€ como o desvelar de um mistério.

O objetivo era extrair o maior numero de dados concretos sobre os materiais
e técnicas utilizados, cabendo as fontes documentais o complemento dessas
informacdes.

Entretanto, a definicdo de tipologias pertinentes ao inventario aqui proposto,
foi estabelecida a partir da observagdo da totalidade das igrejas em estudo,
adequando-as e agrupando-as de acordo com os varios elementos que as

compdem.

% O tombamento é o registro de um bem patrimonial material ou imaterial no livro de tombo, como
forma de garantir sua existéncia e perpetuagdo por varias épocas. Tem o propésito de proteger e
tornar esse patriménio preservado e conservado sem que haja o risco de extingui-lo.

2 Fundac&o José Augusto — FJA é o 6rgdo norte-riograndense responsavel pelo patriménio histérico,
artistico e cultural do estado.
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O resultado desses dados pode ser visualizado no anexo /, onde existem dois
quadros contendo todos 0s componentes construtivos analisados e a sua respectiva
indicagdo em cada uma das igrejas estudadas. Para isso, o primeiro quadro contém
informacdes referentes aos elementos estruturais, enquanto que o quadro |l detém
as caracteristicas relacionadas aos elementos secundarios, ambos discutidos ao
longo desse capitulo que se segue.

Como ressalva, é importante perceber que algumas igrejas ndo contém todas
as informacdes disponiveis, devido a inacessibilidade a alguns dados por motivos
diversos. Entretanto, tais auséncias nao prejudicaram a qualidade da pesquisa ou a
possibilidade de percepcdo das variaveis construtivas em cada edificagéo,

culminando em quadros tipolégicos bem definidos.
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Fig.11. Representagdo cartografica contendo cada um dos municipios visitados com as
respectivas localizagdes das igrejas em estudo.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao

Autoria: Luiz Paiva, 2009.
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Em geral, as igrejas no Rio Grande do Norte estdo agrupadas em trés
tipologias distintas, de acordo com as caracteristicas arquitetonicas que as
constituem.

A partir do recorte cronolégico e espacial estudado, é perceptivel que 41,6%
das igrejas visitadas, numero bastante significativo, possuem grandes dimensdes,
independente da mesorregido em que se encontram, sendo distribuidas nos
seguintes espacos: capela-mor, sacristia, nave principal, duas naves laterais e uma
ou duas torres sineiras. (Fig.12).

Essa afirmativa desperta uma analise interessante entre a edificagao religiosa
e o tecido urbano no qual se insere, pois, 0 RN, embora seja definido como uma
regido bastante privilegiada pelo seu posicionamento estratégico, néo teve a
importancia de uma grande provincia, enquanto capital do nascente pais, por
exemplo, mas ainda assim, possui igrejas que na simplicidade dos tragos e dos
materiais, traz a monumentalidade pertinente ao espago sagrado.

Em seguida, tem-se 20,84% das igrejas possuindo capela-mor, sacristia, nave
principal e uma torre sineira, constituindo uma segunda tipologia encontrada no
estado. Essa caracteristica esta um pouco mais presente nas igrejas datadas dos
século XVII e inicio do XVIIl, embora nao reflita ser sempre uma regra em via de
cumprimento.(Fig.13).

Por ultimo, € com um numero bem relevante, encontra-se 37,5% das igrejas
constituidas de apenas capela-mor, nave unica e sacristia. (Fig.14). Um dado
interessante diante dos outros dois aspectos acima citados, pois evidencia a
presenca de igrejas ou capelas, do século XVIl ao XIX, fundadas para atender as
necessidades liturgicas e espirituais de comunidades menores ou vilas, podendo,
em alguns casos, terem, estas igrejas, em fungdo do préprio crescimento urbano,
evoluido para a ampliagao do espacgo utilizado, se enquadrando nas duas tipologias

ja referidas anteriormente.
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Fig.12. Tipologia 1 — Igreja com nave principal,
duas laterais e duas torres. -
Fonte: Arquivo IPHAN, set/09.
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Fonte: Arquivo IPHAN, set/09.
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Fig.14. Tipologia 3 —Igreja com nave unica, capela-mor e sacristia.
Fonte: Arquivo IPHAN, set/09.
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2. Os Sistemas Construtivos

2.1 Elementos Estruturais

2.1.1Fundagdes

A fundacdo é a estrutura abaixo dos niveis do ultimo pavimento, que serve
para transmitir e ancorar as cargas da superestrutura diretamente ao solo ou rocha.
(BURDEN, 2006, p.175).

No Rio Grande do Norte era bastante frequente, até o século XVIII, o uso da
alvenaria de pedra como alicerce de igrejas; ja no século XIX o tijolo de barro cozido
passa a ser empregado mais vezes com esta finalidade.

Ainda no século XIX, a crescente presenca de olarias no estado, contribuiu
para o uso demasiado de tijolos, passando este a constituir-se um material mais
leve, de facil manuseio e que atendia as necessidades da obra.

E possivel encontrar também o uso de tijolo cru nas construgdes,
principalmente em regides do oeste potiguar onde a tecnologia do abobe é bastante
aplicada; no entanto, ndo encontrei registros ou documentos que discorressem e
afirmassem essa aplicagao nas fundagdes e especificamente de igrejas.

Sendo assim, as fundagdes de igrejas do RN estdo divididas em duas
categorias: as fundagbes em pedra e as fundagbes em tjjolos cozidos.

No que diz respeito a fundagcdo em pedra, esta faz uso praticamente da
mesma alvenaria aplicada nas paredes, apenas empregando pedras tao grandes
qguanto possivel, bem assentadas e calgadas com pedras menores. Normalmente
variam de tamanho podendo chegar a um dimensionamento de aproximadamente
60 cm x 30 cm. (Fig.15). O tipo dessas pedras pode variar de acordo com a
localidade, pois nas regides mais litorAneas, o0 uso da laterita, espécie de rocha
ferruginosa, € bem marcante; no entanto, quando se adentra o interior do RN, o uso
da pedra calcaria € bem mais acentuado devido a grande concentragdo desse tipo
de rocha sedimentar.

O uso da pedra tem a ver com a quantidade de rochas disponiveis em todo o
estado, garantindo solidez na estruturacdo da base da edificagdo, principalmente

nas construgdes de maior dimensao.
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Fig.15. Fundacdo de pedra — detalhe ap6s pequena prospeccdo e ao

lado, pedra lateritica de 60x30 cm

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas de Extremoz/RN. Registro
| datado de 08/11/2009.

De todas as igrejas do século XVII e XVIIl que foram visitadas, pode-se
afirmar que 75% possuem a fundagé@o em pedra. Os outros 25% correspondem as
igrejas que, eventualmente poderdo, também possui fundagbes em pedra, mas que
ndo tiveram prospecgbes realizadas, nem relatdrios construtivos analisados que
confirmassem essa aplicagdo. Nessa hipétese, algumas podem apresentar ndo s6 o

uso da pedra, mas também de tijolo cozido para realizar o apoio da estrutura.
(Fig.16).
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Fig.16. Esquemas de fundagdes em pedra e em pedra e tijolo,
respectivamente.
‘ Fonte: Desenho datado de 21/01/2010. Autoria: Raquel Galv&o.
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No caso da fundagdo de tijolo, esta era feita com a sobreposi¢do de tijolos
com dimensdes em torno de 25 cm x 12 cm x 06 cm, dispostos de forma regular
para garantir a estabilidade da estrutura e constituindo os chamados baldrames.
(Fig.17-18).

Nao era uma pratica comum nos primeiro séculos de colonizagdo, no entanto
é possivel visualiza-la em algumas igrejas do século XIX, em especial, na igreja de

Santa Rita de Céssia, no municipio de Pedro Velho.

Tijolo de barro
cozido

Fig.17 /118. Fundagéo de tijolo cozido — séc. XIX; Detalhe ap6s breve prospecgao
Fonte: Acervo Particular Raquel Galvdo — Ruinas de Pedro Velho/RN - Registro
datado de 08/11/2009.

A argamassa utilizada para preencher os pequenos vazios da fundagéo era a
mesma aplicada na parede de alvenaria de pedra ou tijolo, podendo ser a
argamassa tradicional, de cal e areia, ou bastarda, em uma composigao de cal, areia
e barro, ou somente cal e barro.

O dimensionamento das fundag¢des varia de acordo com o solo e com os
volumes que devem suportar. Nas igrejas, em geral, os alicerces tinham uma

profundidade em torno de 1m - 1,20m e largura de aproximadamente 60 cm.

2.1.2 Paredes Estruturais

Paredes estruturais sdo aquelas que detém a fungao de apoiar por toda sua
extensdo as cargas da construgdo. Sdo macicas e podem ser, no Rio Grande do
Norte, em ordem cronoloégica, de alvenaria de pedra, alvenaria mista (pedra e tijolo),

ou alvenaria de tijolo de barro cozido.
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No inicio do periodo colonial, quando do surgimento das primeiras capelas
demarcando os espacos sagrados, as constru¢gdes eram erguidas segundo técnicas
construtivas mais rusticas que utilizavam o barro e a madeira como matérias-primas.
Mas tarde, o uso da pedra passa a ser bastante intensificado, pois garantia

durabilidade as obras, aliando facilidade de exploragdo com boa trabalhabilidade.

Apesar de algumas poucas descrigbes do seu uso, o tijolo cozido ndo era
utilizado com freqiiéncia nas construgdes brasileiras dos primeiros séculos,
sendo preferidas outras técnicas construtivas que utilizam a pedra, quando
abundante no entorno imediato, ou a argila. Estes tijolos ndo possuiam a
forma, nem as dimensdes dos atuais, sendo freqlientemente lajotas de
barro cozido, e 0 seu emprego era restrito, pela falta de tradigdo construtiva,
pelo custo de fabricagdo (necessidade de formas e fornos), pela falta de
conhecimento técnico da mao de obra e pela produgéo insuficiente das
olarias. Deste modo, predominavam no litoral brasileiro as constru¢des de
pedra e cal, pedra entaipada e, em obras especiais, pedra aparelhada em
cilharia e assentada com argamassa [...] (Clara de D’Alembert in ARAUJO,
2003, p. 115).

O uso da cantaria no Rio Grande do Norte ocorre com o0 emprego de rochas
calcarias ou areniticas, advindas de locais proximos das construgdes. No caso de
igrejas do século XVII E XVIII, situadas no leste e agreste potiguar, € comum o uso
de pedras lateriticas, também chamado no RN de pedra preta, devido sua aparéncia
escura proveniente da grande concentragéo de ferro presente na sua composigao.
(Fig.19).

O arenito é empregado tanto nas fundagdes como nas paredes. E facilmente
encontrado nas praias (por isso também é conhecido como pedra de maré) e possui

forma e tamanhos variados provenientes da eroséo diferencial.??

Os melhores exemplos de intemperismo extremo sio certos solos tropicais
onde a concentragdo de Oxido de ferro e alumina da um produto residual
facilmente desidratado quando exposto ao ar. Esse material endurecido
toma a aparéncia de um tijolo ou rocha e tem sido chamado de laterita.
(PENTEADO. 1978, p. 78).

Sao rochas ferruginosas bem caracteristicas de regides de climas
intertropicais umidos, resultante da alteragcdo que se realiza em qualquer tipo de

rocha.

No processo de laterizagdo verifica-se uma hidratagdo e oxidagdo dos
elementos minerais, sendo o ferro liberado sob forma de hidroxido férrico.
Constitui fundamentalmente um processo de diagénese® resultando do

22 Eros3o diferencial € o trabalho desigual dos agentes erosivos ao devastarem a superficie de relevo.
SGUERRA; GUERRA, 2001, p. 231).
® Transformag&o por que passa um solo apés a sua formagdo. Esta evolugdo ¢ local e posterior a
génese do solo. (GUERRA; GUERRA, 2001, p. 202).
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aumento do carater eletropositivo dos colbides do solo. Quando o processo
se completa, temos solos transformados em rochas (laterito). (GUERRA;
GUERRA, 2001, p. 384).

O tamanho pode variar e chegar a medir até 63 cm de largura x 34 cm de
altura, empregados com esse dimensionamento até mesmo na parede. Esta por sua
vez, possui aproximadamente 64 cm de espessura, podendo atingir 1.20 em locais
de maior esfor¢o mecénico, como acontece nas paredes que sustentam o arco
cruzeiro.

Ja a pedra calcaria, responsavel também pela produgdo de cal para a

argamassa, € bastante aplicada nas regides do centro e oeste potiguar,

principalmente no Serid6, onde essas pedras afloram na terra em abundancia. (Fig.
20).

¢ Extracdo de calcario o
~ el :

"

Fig.19/20. Pedra calcaria e Pedra lateritica com quartzos incrustados,
respectivamente.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas de Extremoz/RN. Registro
datado de 27/09/2009.

Nas igrejas datadas do século XVill, a parede de alvenaria irregular ou
ordinaria € a mais frequentemente aplicada. Diz respeito a uma estrutura feita com
pedras maiores formando os paramentos interno e externo, enquanto o intervalo era

preenchido por pedras miudas imersas na argamassa de cal. (Fig.21-22).

A tradicional obra de pedra e cal portuguesa pode ser bem resumida em
parte de um tratado elaborado por Manoel de Azevedo Fortes em 1729:
- No Livro 1V, Cap. VI (regras para os pedreiros):

| Como a solidez do revestimento depende ndo s6 das grossuras das
muralhas, mas de que, além disso, sejam bem obradas, o Engenheiro
Diretor da obra encarregara aos Apontadores olheiros, e ainda aos

50




Lungrio Potiquar Edificado MIPA -FAUP

Ajudantes assistentes, que fagam observar 0s pedreiros as regras
seguintes:

Primeira, que ndo devem trabalhar nunca a seco, isto é, sem que a cal seja
bem derregada e tragada fria sobre branda, e sem deitarem agua nas
igualhadas em que devem tornar a continuar o trabalho (chamam
igualhadas quando levantam a parede até certa altura, ficando por cima
proximamente alivelada e largando-a neste estado pra se terraplanar até a
mesma altura). Quando depois tornam a continuar, ¢ necessario que
alimpem por cima da muralha da terra que lhe tenha caido; e deitem agua
por cima para que a cal fresca possa ligar com a precedente.

Segunda, que ndo usem de cal no trago, sem que ele seja feito de duas
partes de areia e uma de cal bem derregada e melhor se for derregada em
tanque particular e sempre coberta de agua por algum tempo;

Terceira, que aonde as muralha ouverem de continuar em comprimento, se
lhe deixem sempre pedras saidas foras, a que chamamos dentes, ou
esferas, e também escalbes, para ligar com a mais muralha continuada.
Quarta, que devem trabalhar por fiadas, isto se, levantar o corpo de
alvenaria alivelado (nivelado) por igual a cada duas fiadas, ou assentadas
de pedra.

Quinta, que se ndo sirvam, ao menos para a face, ou paramento, de pedras
sujeitas a geada, ou que facilmente se desfazem expostas ao tempo.
Finalmente, que devem sempre ensopar toda a pedra em cal, de sorte, que
nenhuma toque a outra, sem que medeij a mesma cal, e toda a pedra, além
de bem assentada, batida ao martelo, parta que esprema a cal para cima, e
0s vdos entre pedra e pedra bem cheios de outra pedra, mais miuda, de
sorte que a cal s6 ndo fique tapando algum vdo. Antigos a deixavam nos
tanques um ano, e mais. (ARAUJO, 2003, p. 170-171).

No entanto, algumas das igrejas que contém pedra também apresentam na
constituigdo de suas paredes tijolos de barro cozido. Na segunda metade do século
XVIill, a fundagdo e as paredes, até uma altura aproximada de 1,40m - 1,50m eram
executadas em pedra, verificando-se, acima dessa altura, a aplicagdo de tijolo,
rustico e pouco polido, compondo as paredes e constituindo os arcos e
demarcacgdes de vaos de portas e janelas. A esta técnica é atribuida a designagao
de alvenaria mista.

Era habito cada um destes tipos de alvenaria de pedra recorrer a
embrechamentos, ou seja, ao preenchimento de brechas com lascas de pedra ou
qualquer outro material, como pedacgos de tijolos ou telhas. Sendo usado, em alguns
casos, o proprio tijolo para nivelamentos sucessivos, a cada 50 cm, por exemplo.
(Fig.23-24).

A aplicagdo da técnica de pedra e barro conduz a paredes estruturais com
espessuras variando entre 0,50 m e 1 m, podendo chegar a 1,20 m. A técnica da
pedra e cal € a mesma da técnica com barro, todavia tem este substituido pela cal e

areia.
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Com relagdo aos tijolos encontrados até o final do século XVIII, existe uma

diversidade de tamanhos e cores. Alguns medem 30 cm x 18 cm x 05 cm, outros 25

cm x 16 cm x 05 cm e ainda mais largos, chegando a 35 cm x 18 cm x 13 cm. (Fig.

25-27). Tais variagbes sdo ocasionadas pelas diversas maneiras de utilizagdo do |

tijolo no periodo colonial. Tais modos se refletem em variadas formas, dimensoes e

especificagbes. Entre os séculos XVI e XVII o uso do tijolo enquadrou-se nos

ditames dos “tratados” luso-brasileiros e o resgate das tradi¢des classicas implicou ‘

na sua utilizacao preferencial em abdbadas, arcos, como “formas” e como auxiliar |

(nivelamento e estruturagdo) na alvenaria de pedra. Ja no século XVIIl, o seu uso se i
|
|

tornou generalizado.

\
Fig. 21/ 22. Exemplo de alvenaria irregular |
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas de }
Extremoz/RN / Antiga Matriz, Natal/RN - Registro

datado de 27/09/2009.

Fig.23/24. Esquemas de muros para alvenaria irregular

e alvenaria aparelhada; Detalhe do nivelamento da

parede com tijolos. |
Fonte: (09) ARAUJO, Roberto. Rol de sistemas |
construtivos tradicionais. Recife. 2007.44,4 MB,

Microsoft Office Power Point. Slide 49. (10) Acervo

particular Raquel Galvdo — Ruinas de Extremoz/RN.

Registro datado de 27/09/2009.
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Fig. 25. Tijolo cozido - comprimento.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
de Extremoz/RN. Registro datado de 27/09/2009.

Fig. 26. Tijolo cozido - largura.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
de Extremoz/RN. Registro datado de 27/09/2009.

Fig. 27. Tijolo cozido - altura.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas de Extremoz/RN.
Registro datado de 27/09/2009.
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A fabricacdo dos tijolos cozidos era realizada em fornos de meda, uma
solugdo precéria e mais simples utilizada abundantemente no periodo colonial. O
resultado sdo produtos de baixa qualidade, grande irregularidade e de mau
cozimento. (Fig. 28). Muitos dos tijolos apresentam ainda a marca de prova, quando
os trabalhadores tateavam o material para perceber se ja se encontravam no estado
ideal para uso. Portanto, tém uma superficie bastante rugosa e com saliéncias nas

extremidades, pesando uma média de 3.200kg. (Fig. 29).

Fig. 28. Tijolo mal cozido.
Fonte: Acervo particular
Raquel Galvdo — Ruinas de
Extremoz/RN. Registro
datado de 27/09/2009.

Fig. 29. Vista de um tijolo cozido do séc. XVIIl.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
de Extremoz/RN. Registro datado de 27/09/2009.
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Quanto as cores, estas variam em fungéo do tipo de argila empregada para
fabricagdo do tijolo. Podem ser avermelhadas ou amareladas, devido a quantidade
de silicato aluminoso hidratado, rico em ferro e alumina, e até mesmo acinzentadas,
provenientes do uso do chamado barro branco.?*

Em geral, a argamassa aplicada nas construgdes, sejam elas do século XVl
ou XVIII, é a chamada de bastarda, em uma composi¢ao muito concisa de cal e
barro, possivelmente no trago de 1:3. Entretanto, em uma analise mais apurada de
um dos exemplares em estudo: as ruinas da igreja de Sao Miguel, no municipio de
Extremoz, & que se tornaram perceptiveis, em uma escala bem menor, finos graos
de areia, que possivelmente s&o provenientes do tipo de barro aplicado, que pode
trazer na sua propria formagcido esses graos, conhecida vulgarmente como areia

barrada ou areno-argilosa, bastante frequente nas constru¢des do estado. (Fig. 30).

Fig. 30. Argamassa de cal e barro.
Fonte: Acervo particular Raquel
Galvdo — Ruinas de Extremoz/RN.
Registro datado de 27/09/2009.

A partir da segunda metade século XIX, a intensa aplicagdo do tijolo
contribuiu para o aperfeigcoamento da técnica de fabricagdo e para a redugéo das
dimensdes das paredes, que passaram a variar de 58 cm a 65 cm. (Fig.31).

Para a consolida¢do do processo construtivo de alvenaria de tijolo, dois tipos

de industrias se tornaram relevantes: as olarias para a queima dos tijolos e as

24 Barro branco € a denominagdo dada pelo povo a argila caulinica. Do ponto de vista estratigrafico,
diz respeito a uma camada argilosa que caracteriza um dos horizontes do carvéo. (GUERRA;
GUERRA, 2001, p. 85).

55




Lunatio Potiguar Edificado MIPA -FAUP

caieiras para a confec¢do das argamassas. Ambas absorviam grande quantidade de
lenha e médo de obra.

Nesse periodo, toda a construgdo € composta de tijolos de barro cozido,
fabricados a partir de fornos artesanais, mas que ja garantiam uma maior qualidade

ao produto cerémico fabricado.

o

e o nr e

)

Fig. 31. Alvenaria de tijolo cozido — Séc. XIX.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas da Igreja de Santa Rita de
Cassia, Pedro Velho/RN — Registro datado de 03/10/2009.

No Rio Grande do Norte, as Igrejas datadas deste século possuem tijolos com
maior uniformidade de formato e acabamento;, embora apresentem rugosidade e
porosidade a superficie. Medem aproximadamente 25 cm x 13 cm x 06 cm, com cor
avermelhada em fung¢do do tipo de barro empregado, ou seja, da argila vermelha.
(Fig.32-34).

A argila vermelha é assim chamada devido & presenga do 6xido de ferro. E
caracteristica de regides tropicais Umidas, onde estas argilas lateriticas tém
maior expressio em area. (GUERRA; GUERRA, 2001, p. 61).

Os tijolos pesam em media 3.150 kg, e ndo possuem marcas de fabricantes,
auséncia bastante comum nos tijolos produzidos no Rio Grande do Norte.

Quanto aos tipos de fornos, o de meda era a alternativa mais simples e
provisoria. Era usado tanto para o cozimento do tijolo como para a queima de cal. O
processo produtivo que l|he estava associado requeria maior quantidade de
combustivel (lenha) e resultava em uma cozedura bastante desigual, obtendo-se

grande porcentagem de tijolos mal cozidos, crus ou vitrificados. (Fig.35)
56



Lunario Potiguar Edificado MIPA -FAUP

Ja o forno intermitente adota um processo produtivo mais sofisticado,
necessitando de instalages definitivas. Segundo Segurado, citado em ARAUJO
(2003, p. 131), consiste em grandes superficies planas de tijolos refratarios cercadas
por altos muros de alvenaria. A base destes fornos é formada por uma série de
abdébadas em que ha grelhas para queimar o combustivel, saindo os produtos da
combustao por orificios das abobadas; sob as grelhas, ha cinzeiros. (Fig.36).

Devido possivelmente a essa fabricagdo pouco sofisticada, alguns tijolos sao
mal cozidos, pois os fornos de uso frequente no periodo colonial, fossem de meda

ou intermitente, ndo garantiam uma homogeneidade no cozimento. (Fig.37).

Fig.32. Tijolo cozido — Comprimento.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
da Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro
Velho/RN — Registro datado de 03/10/2009.

)

Fig.33. Tijolo cozido - Largura.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo - Ruinas
da Igreja de Santa Rita de Céassia, Pedro Velho/RN
- Reaistro datado de 03/10/2009.
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Fig.34. Tijolo cozido com altura de 06 cm.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas da Igreja de
Santa Rita de Cassia, Pedro Velho/RN - Registro datado de
03/10/2009.

Fig.35. Forno de meda para cozimento de tijolos.
Fonte: SEGURADO, Jodo Emilio dos Santos. Alvenaria e
cantaria. Lisboa : Bibliotheca de Instrucg&o Profissional,
1908.

Fig.36. Forno intermitente para cozimento de tijolos.
Fonte: SEGURADO, Jo3do Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria.
Lisboa : Bibliotheca de Instruc¢do Profissional, 1908.
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Fig.37. Detalhe do mau cozimento de tijolos.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas da
Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro Velho/RN -
Registro datado de 03/10/2009.

A argamassa, assim como o tijolo, leva em sua composi¢éo argila vermelha
ou barro branco, diversificando sua coloragio; tem ainda o acréscimo da cal obtida
de rochas calcérias. Tal como se verifica nos tijolos do século XVIl e XVIII, séo
encontrados, na argamassa, alguns poucos grédos de areia, possivelmente

provenientes da prépria composi¢do do barro utilizado (areia barrada). (Fig.38).

Fig.38. Argamassa com variagées de cores.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas da Igreja
de Santa Rita de Cassia, Pedro Velho/RN — Registro
datado de 03/10/2009.

A pedra utilizada nas igrejas do século XIX é empregada, em geral, apenas
no batente que guarnece a entrada principal. Frequentemente, ndo se tem registro
do processo de aquisi¢do, aplicacdo e do tipo dessas pedras, todavia, de acordo
com a observagao in loco, trata-se comumente de pedra granitica, cuja textura é
geralmente granular, na qual aparecem elementos passiveis de serem apreciados a

olho nu. (Fig.39).
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O granito € uma rocha eruptiva composta de trés minerais essenciais:
quartzo, feldspato, alcalino e micas [..]. Os afloramentos de granito
aparecem geralmente em grandes macigos, e representam cerca de 5 a
10% da area total das rochas que aparecem na superficie do globo.
(GUERRA; GUERRA, 2001, p. 327).

Fig.39. Pedra granitica.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo -
Ruinas da Igreja de Santa Rita de Cassia,
Pedro Velho/RN - Registro datado de
03/10/2009.

2.1.3 Arcos

O arco & um elemento estrutural curvo, construido sobre um vao, e composto
de blocos em cunha que se sustentam uns aos outros. A carga vertical é conduzida
pelos seus componentes até chegar aos apoios, dando origem a um empuxo lateral,
transmitido aos contrafortes. (BURDEN, 2006, p. 30).

No Rio Grande do Norte, onde raramente as igrejas apresentam arcos em
suas fachadas, é bastante comum a existéncia destes no seu interior. Embora os
arcos possam ter varias formas, o arco pleno ou de volta redonda era o preferido.
(Fig.40). S6 mais tarde, na segunda metade do século XVIil, é que vao surgindo os
arcos abatidos, cuja altura é inferior a metade de seu véo.

Normalmente sdo executados com tijolos macigos de barro cozido ou, em
alternativa, embora ndo muito comum no estado, com blocos de cantaria, sendo
utilizadas as mesmas pedras empregadas nas paredes estruturais.

Quanto a espessura ou textura do tijolo a ser aplicado, ndo ha variagao do
restante da edificagdo, podendo este oscilar de 23 a 25 cm, e ser assentado com a

mesma argamassa das paredes e fundagdes, frequentemente fazendo uso da cal e
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do barro. A técnica empregada é a técnica romana difundida pelos portugueses, com
a disposicéo dos tijolos dependente da dimens&o do vao, da espessura da parede
suportada pelo arco no respectivo extradorso e da largura de outros elementos

estruturais, tais como colunas e arquitraves.

Fig. 40. Arco de volta inteira.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao —
Ruinas da Igreja de Santa Rita de
Cassia, Pedro Velho/RN - Registro
datado de 03/10/2009.

2.1.4 Pisos

Ao longo do tempo, o piso € um dos componentes construtivos que sempre
sofre permuta nas igrejas, seja por motivo de desgaste ou estético.

De fato, foram encontradas cinco variagbes de pisos nas igrejas do Rio
Grande do Norte. Sabe-se que muitas das constru¢des do século XVIII utilizaram o
tijolo de barro cozido, também chamado de tijoleira, com certa frequéncia. (Fig.44).
Consistia no assentamento, sobre a terra socada, de tijolos de barro cozido. Em
geral, eram de cor mais clara, devido a cor do barro escolhido, e de secgado
retangular medindo aproximadamente 22 cm x 17 cm. Era mais fino que o tijolo
empregado nas paredes, possuindo uma espessura de aproximadamente 4 cm.
(Fig.45).

O piso encontrado apds rapida prospec¢do em um exemplar do seculo XIX,
na igreja de Santa Rita de Caéssia, no municipio de Pedro Velho, pesa cerca de
2.150 kg e também é feito de barro cozido, mede em torno de 21 cm x 17 cm x 04

cm, é poroso e, em geral, pouco irregular. (Fig.46-48). Essa amostra de piso serve

61



Lundrio Potiguar Edificado MIPA -FAUP

como exemplo de estudo sobre outros pisos originais que existiram nas igrejas de

igual datagdo, mas que n&o sobreviveram ao tempo.

Fig.44. Piso em tijoleira - séc. XIX.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao — Ruinas da
Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro Velho/RN -
Registro datado de 03/10/2009.

Fig.45. Pisode 22 cmx 17 cmx 4 cm.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
da Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro Velho/RN
-~ Registro datado de 03/10/2009.
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Fig.46. Vista do comprimento do piso.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
da Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro
Velho/RN — Registro datado de 03/10/2009.

Fig.47. Vista da largura do piso.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao - Ruinas
da Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro
Velho/RN - Reaistro datado de 03/10/2009.

Fig.48. Piso com altura de 4 cm.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas da
Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro Velho/RN -
Registro datado de 03/10/2009.
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No entanto, nem sempre foi assim. E bem provavel, como acontece no caso
da igreja de Arés/RN, datada do século XVII, a existéncia do piso de terra batida,
onde apenas socando a terra obtinha-se uma superficie mais consistente e
uniforme, sem o uso do tijolo.

No caso da antiga matriz de Natal, apdés um trabalho de prospeccao, fica
exposta a adogdo do piso da mesma pedra lateritica aplicada nas paredes
estruturais, sendo certo que, em outros casos, poderao ter sido aplicadas pedras
calcarias ou areniticas. (Fig.49).

Nessa mesma igreja ha também o registro da substituicdo do piso pelo
tabuado de madeira, em 1871. Para o tabuado corrido, os barrotes s&o assentados
sobre os baldrames. Sobre eles sdo assentadas as tabuas de maior largura e
fixadas com pregos. Podem variar de 40 cm de comprimento por 30 cm de largura.
(VASCONCELLOS, 1979, p. 75).

Dificilmente encontra-se o uso do marmore ou granito em todo o piso, estando
este presente apenas na realizagdo de batentes de portas, demarcando
normalmente a entrada principal. (Fig.50).

Com o passar do tempo e o consequente desgaste da tijoleira, muitas igrejas
tiveram seu piso trocado pelo ladrilho hidraulico ou cerdmico, que sdo de barro
cozido ou cimento, em cores lisas ou com desenhos isolados em cada pega ou
formados pela unido de varias delas. Todavia, essa alteragéo s6 ocorreu ja no inicio
do século XX e em 21 das 24 igrejas em estudo, as quais funcionam regularmente.
(Fig.51).

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo - Igreja de
N. S. da Apresentagdo, Natal/RN - Registro
datado de 12/11/2009.
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Fig.50. Granito demarcando a entrada
principal.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
da Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro
Velho/RN — Registro datado de 03/10/2009.

Fig.51. Piso em ladrilho hidraulico.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo -
Igreja de N. S. do O, Nizia Floresta/RN -
Registro datado de 03/10/2009.

2.1.5 Escadas e Coros

As escadas fornecem meios de locomogao vertical entre os andares de um
prédio, sendo, portanto, liga¢des significativas no esquema de circulagido geral de
uma edificagdo. As igrejas normalmente possuem escadas que possibilitam acesso
ao coro e, no caso de conventos, a outros pavimentos.

Em relagdo ao seu material, a escada pode ser feita de madeira ou de pedra,
dependendo, normalmente, de onde estao situadas (interna ou externamente).

No que diz respeito a sua forma, geralmente, € de um lance, chamada de

lance unico, ou de dois lances, conhecida como escada em L. (Fig.52-53). Quanto &
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posi¢do, pode encontrar-se na parte externa ou interna da igreja. Quando externa, é
em geral de poucos degraus, pois busca vencer apenas a altura do embasamento
atingindo diretamente o segundo piso. Sao frequentemente de pedra, granitica,
arenitica ou calcarea. Quando internas, sdo de madeira (ipé€ ou pau d'arco, por
exemplo), normalmente a mesma empregada na execu¢do do coro. Nunca se
apresentam diretamente a vista de quem entra pela porta principal, sendo visiveis
apenas poucos degraus da sua totalidade.

Grande parte das igrejas visitadas apresenta o corrimdo em madeira,
acompanhando o mesmo material da escada e do coro. Podem existir de um lado ou
dos dois da escada, e comumente sdao vazados, mas com aplicagao de prumos
torneados ou de réguas em madeira fazendo seu fechamento. (Fig.54-55).

O coro é o balcdo situado acima da porta principal de acesso e destina-se a
abrigar cantores em ceriménias religiosas. E feito de alvenaria ou de madeira,
possuindo um piso normalmente de tabuado. Seu guarda-corpo, em geral,
apresenta-se vazado, sendo comum o uso de balaustres. (Fig.56-57).

Entretanto, de todas as igrejas visitadas, apenas trés ndo possuem as
caracteristicas citadas acima em virtude da auséncia de coros e escadas por agdes
do tempo ou reforma: a ruina da igreja de Sdo Miguel (Extremoz), a ruina da igreja

de Santa Rita de Cassia (Pedro Velho), e a igrejas de N. S. das Candeias (Cunhau).

Max. 12" entre patarmares J

« LANCE GNICD

Fig.52. Escada em lance unico.
Fonte: CHING, 2001, p. 9.2.
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Patamares abaixo do nivel do
olho sdo convidativos -

+ ESCADA FM FORMA DE |

Fig.53. Escada em L.
Fonte: CHING, 2001, p. 9.2.

Fig.54. Modelo de escada em |
lance unico; detalhe do corriméao. |
Fonte: Acervo particular Raquel

Galvdo - Capela de Utinga, Séo

Gongalo do Amarante/RN -

Registro datado de 27/09/2009.

Fig.55. Detalhe do corrimdo da escada.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao -
Igreja matriz de S30 Gongalo/RN - Registro
datado de 27/09/2009.
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Fig.53. Detalhe da escada e do coro,
ambos em madeira.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvédo -
Igreja de N. S. do Rosario, Acari/RN ~—
Registro datado de 18/10/2009.

Fig.54. Detalhe do uso de balaustres no
coro.

Fonte: Acervo particular Raguel Galvdo —
Igreja de Santo Antbénio, Natal/RN -
Registro datado de 27/09/2009.

2.1.6 Cobertura
» Variagdes
As coberturas podem variar quanto as formas e acabamentos. Nas igrejas do
Rio Grande do Norte, é rotineiro o uso de coberturas de duas aguas, que consiste na
‘ instalagao de pecas horizontais (cumeeira, tergas e frechais) apoiadas nas paredes
|

laterais ou sobre o prolongamento das paredes internas, que sustentam os caibros
’ sobre 0s quais s&o pregadas as ripas.
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A empena é a parte superior triangular das paredes que alcanga a cumeeira,
limitada por dois planos de cobertura, sendo também chamada de oitdo.
(VASCONCELLOS, 1979, p. 137). Quando a empena volta-se para frente limitada

inferiormente por uma cornija, recebe o nome de frontao. (Fig. 55).

Fig.55. Diferenga entre empena e frontdo.
Fonte: IPHAN, Manual de Conservagao de Telhados, 1999, p. 11.

As cumeeiras das coberturas apresentam-se sempre perpendiculares a
fachada principal. Apoiando-se sobre as pernas, sdo colocadas de quina para cima,
facilitando a fixagao dos caibros. Com este mesmo encaixe, sdo apoiadas as pernas
nos frechais. (Fig.56).

Nas edificagdes religiosas mais antigas, o uso da tesoura é bastante
presente, sendo a mais comum designada por canga de porco ou cangalha. Nesse
tipo de estrutura, as pegas inclinadas, chamadas de pernas, funcionam a
compressao, assim como a linha alta (linhas cruzadas ou aspas francesas),
colocada a meia altura ou a um terg¢o da tesoura, cuja fungéo é reduzir a flexdo das
pernas. E mais eficiente que o caibro armado por apresentar uma linha baixa,

} também chamada de tirante ou tensor, que absorve os esforgos de tragdo e equilibra
o sistema, evitando a introdugdo de forgas direcionadas para fora do plano da

parede de suporte. (Fig.57).

O sistema de caibro armado consiste numa sucessao de caibros ou pernas
unidos na extremidade superior em sambladura de meia madeira e que se
apoiam no frechal através do entalhe chamado de boca de lobo.

No tergo superior dos caibros € inserida uma pega horizontal chamada olivel
ou linha alta que absorve parte das cargas provenientes do revestimento de
telhas gragas a maneira como € unida aos caibros através de sambladura
chamada malhete em rabo de andorinha

Os esforgos excedentes sdo absorvidos pelos frechais, inseridos no topo
das paredes e solidarizados por peg¢as horizontais adequadamente
espacgadas, chamadas linhas. (IPHAN, 1999, p.13).
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Cumeeira

— » Linhaalta

Linha baixa

Juncdo das pernas Juncdo limha alta e perna
sambladura emmeia madeira sambladura em meia madeira

Fig. 56. Tesoura do tipo canga de porco com linha baixa.
Fonte: PEREIRA, Vol.1, No. 6, pp. 332 - 337.

#odrn wadeion. morindo
raidvew armado

Fig.57. Esquema do uso do caibro armado.
Fonte: IPHAN, Manual de Conservagio de Telhados, 1999.
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Entretanto, em muitos casos ha a preferéncia pelo uso do caibro armado em |
virtude justamente da auséncia da linha baixa, que embora néo elimine as for¢as
desestabilizadoras acima referidas, viabiliza o emprego do forro de gamela tao
comum nas igrejas do Rio Grande do Norte. Por isso, em algumas edificagbes
religiosas, essas tesouras foram substituidas, ja no século XX, pelas tesouras do
sistema pendural (Fig.58-59), que por conduzir a aplicagdo de cargas verticais nas
alvenarias, é considerado mais estavel, ndo apresentando risco aos monumentos
quanto ao problema de derrube das paredes, mais intenso quando estas tém sua
espessura reduzida e a altura mais elevada. |

As tesouras, cumeeiras e frechais sdo sempre madeiras de pouca ou
nenhuma polidez, sendo que as tergas e os caibros podem ser de pau rolico. As

ripas sao de varas, quase sempre mais largas. (Fig.60-61).

Pernas

v\ » Pendural ‘
— » Escoras |

>

Linha baixa

Fig.58. Sistema de pendural.
Fonte: PEREIRA, Vol.1, No. 6, pp. 332 - 337.

Fig.59. Detalhe da tesoura de pendural.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao - Igreja
Matriz de Arés/RN - Registro datado de
03/10/2009.
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Fig.60. Estrutura de madeira
com caibro roligo.

Fonte: Acervo particular Raquel
Galvao — Capela de N. S. das
Candeias, Canguaretama/RN -
Registro datado de 03/10/2009.

Fig.61. Exemplo de uso do caibro serrado.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Igreja
de N. S. da Conceigdo, Martins/RN — Registro
datado de 18/10/2009.

» Beirais

Beiral é a parte que sobressai da borda inferior do telhado para dar vazdo a
agua da chuva, afastando-a ao maximo das paredes e evitando seu refluxo para o
interior do edificio.

No Rio Grande do Norte, as igrejas datadas dos primeiros séculos de
colonizagdo apresentam carreiras de beiras sobrepostas, sendo a primeira de telha
e as inferiores em massa, conhecidas por beira seveira. (Fig.62-63). Este tipo,
embora executado em massa, é caracteristico das construgdes de alvenaria de
pedra. (IPHAN, 1999, p. 18).
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Entretanto, a partir da segunda metade do século XVIII, € comum o uso de
beirais conhecido como beirais de cimalha. Estes podem ser de cantaria ou
alvenaria. (Fig.64).

Os beirais em alvenaria, empregados com mais freqiiéncia nas igrejas do
estado, sdo feitos com alvenaria de pedra ou de tijolos, adequadamente trabalhados,
sobre a qual é colocada a argamassa cujo excesso € removido por molde recortado
de acordo com o perfil desejado.

Em um grupo menor de igrejas, ocorre a presencga de platibandas, fato que
contribui para a auséncia de beirais.

Fig.62. Detalhe do emprego da beira
seveira.

Fonte: IPHAN, Manual de Conservagao
de Telhados. 1999.

Fig.63. Beiral em massa.

Fonte: Acervo particular Raquel
Galvao - Igreja de N. S. do Desterro,
Vila Flor/RN — Registro datado de
03/10/2009.
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.....

Fig.64. Esquema da cimalha de alvenaria
com argamassa.

Fonte: IPHAN, Manual de Conservagdo de
Telhados, 1999.

» Entelhamentos

Quando o revestimento externo da cobertura é feito com telhas, ela recebe o
nome de telhado. As superficies dos telhados podem ser planas; quando cobrem
edificios de planta quadrangular, circular ou poligonal; ou curvas, quando protegem
abobadas ou cupulas.

O telhado de uma edificagdo consiste, assim como toda a estrutura da
cobertura, em uma parte bastante suscetivel as a¢des do tempo. Por isso, sempre
sdo reparadas ou substituidas varias vezes ao longo da existéncia da construgao.
(Fig.65).

Os telhados das igrejas do Rio Grande do Norte, em geral, possuem
recobrimento em telha cerdmica do tipo canal. As cumeeiras sdo sempre
argamassadas com telhas colocadas longitudinalmente, cobrindo o encontro das
duas aguas.

Possivelmente, as telhas mais antigas empregadas nos templos religiosos
eram mais largas e variavam de cor, podendo ser mais vermelhas ou mais claras, de
acordo com o tipo de argila empregada no seu fabrico e do processo de queima, ja
eram obtidas seguindo o mesmo sistema de produgao dos tijolos cozidos adotados

nos primeiros séculos do Brasil colénia.
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Fig. 65. Exemplo de telhado.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvéo —
Igreja de N. S. do Rosério, Acari/RN -
Registro datado de 18/10/2009.

2.1.7 Torres

As torres séo elevagdes verticais, que no Rio Grande do Norte, normalmente,
foram construidas posteriormente a igreja a que pertencem.

Também erguidas em alvenaria, comumente de tijolo de barro cozido ou de
pedra, apresentam formatos variados e em alguns casos desobedecem a
caracteristica estilistica da igreja de que fazem parte integrante.

As torres sdo responsaveis, na maioria das vezes, por abrigar o sino, por isso
0 nome torre sineira ou campanario, podendo localizar-se nos angulos da fachada | |
(uma de cada lado), ou em um dos lados do frontispicio. Entretanto, também pode

haver sua auséncia, fato comum a 37,5% das igrejas no estado. (Fig.66).

gl

} Fig.66. Exemplos da presenga de torres nas igrejas.
' Fonte: Acervo particular Raquel Galvo. |
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A forma mais comum é constituida por um alto e sdlido pedestal, fre-
quentemente de planta quadrangular, podendo apresentar seu cume de forma
circular, poligonal, ou triangular, e ainda com pinaculos ou balaustres, fazendo os
arremates. (Fig.67-68).

Encontra-se dividido, na maior parte dos casos, em andares e arrematado por
uma estrutura coberta, onde grandes vaos permitem a saida do som dos sinos. Na
inexisténcia de torre, os sinos s&o colocados em sineiras, na parte superior da
fachada, ou de uma das suas paredes laterais, ou ainda, o0 que é menos frequente,
em estruturas separadas da igreja ou capela.

Apenas em uma igreja dentre as 24 estudadas, apresenta sua torre encimada
por azulejos portugueses com um galo de bronze, e embora de data diferente da
construgcdo da igreja, a torre possui motivos arabescos, caracterizada por um
barroco sugestivo que se convencionou chamar de jesuitico, e que confere a Igreja

do Galo um aspecto simples, mas imponente. (Fig.69).

Fig.67/68. Cume triangular e poligonal,
respectivamente.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao — Igreja de N. S.
do Rosario/RN e Igreja Matriz de Sado Gongalo do
Amarante/RN- Registro datado de 27/09/2009.
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Fig. 69. Torre encimada por azulejos.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao -
Igreja de Santo Antbnio, Natal/RN -
Registro datado de 27/09/2009.

2.2 Elementos secundarios

2.2.1 Argamassas

Tanto a alvenaria de pedra como de tijolo, ndo raras vezes, utilizaram apenas
o barro como argamassa de assentamento.

A argamassa, do periodo colonial, podia ser composta pelos seguintes tragos:

= 1cal:3areia;
= 1cal:2areia: 1barro; e
» 1 cal: 3 barro.

O primeiro trago € a composi¢cao mais genuina da argamassa, enquanto que
os outros dois sdo adaptagbes. O barro é adicionado para conferir maior liga entre
os materiais envolvidos no processo (aglutinantes e agregados), sendo encontrado
com abundéancia em todo o estado. A esses dois ultimos tragos dar-se o nome de
argamassa bastarda, e embora tenha sido a mais largamente empregada nas igrejas
do Rio Grande do Norte, tinha como caracteristica ser mais porosa e mais fragil aos
esforcos de compressao. (Fig.70-71).

Nao existem muitos registros documentais ou relatérios descritivos sobre o
tipo de argamassa aplicada em todas as igrejas em estudo, assim como, na maioria,
nao € possivel a visualizagdo e analise do material empregado, pelo fato destes
elementos ndo se encontrarem expostos e nem suscetiveis a extragdo de amostras,

tornando a afirmagao do tipo de trago imprecisa em algumas delas. Entretanto,
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baseada na facilidade de obtenc¢do do barro, no século de realizagdo da obra e no
estudo de duas amostras datadas do século XVIII e XIX, é que se justifica o uso da
argamassa bastarda nas construgdes.

Algumas literaturas mencionam o uso do 6leo de baleia na execugdo das
paredes de pedra das construgdes. O 6leo de baleia era um aditivo que, misturado
com a argamassa, tinha o propoésito de atuar como repelente da agua e, por isso,
possivelmente era utilizado apenas em casos extremos, pois a sua aplicagao, ainda

que em pequena quantidade (1%), tornava a secagem da argamassa mais lenta.

A crenga bastante difundida que o 6leo de baleia é um aglutinante de
estruturas de pedra, ndo encontra apoio, nem na experiéncia, nem na
literatura especializada (...). Conhecemos também uma regra empirica de
colocar na nata de cal uma pequena porgdo de dleo (vegetal), para o pincel
deslizar com mais facilidade sobre a superficie do reboco. E que,
acrescentando sal de cozinha, a caia¢ao fixa-se na superficie de alvenaria,
sendo de dificil remog&0. Nesse caso, o fixador da cal ndo é o 6leo, mas o
sal (...). A estabilidade de um muro depende muito mais da relagéo largura —
altura e do seu perfeito prumo do que da queda da argamassa de
acomodagdo, ndo se justificando a afirmagdo da aplicagdo e eficiéncia do
6leo de baleia no periodo colonial. (VARGAS, 1994, p. 89 — 90).

No entanto, ndo foram encontrados documentos que confirmassem a
aplicacdo do 6leo de baleia nas edificagdes religiosas, muito embora este seja
sempre citado na oralidade popular.

Quanto a produgao de cal, no Rio Grande do Norte esta era feita a partir de
rochas calcérias, essencialmente formadas de carbonato de calcio. E um produto
obtido a partir da calcinagdo do calcario, produzindo 6xido de calcio (cal virgem), que
quando adicionada agua, torna-se um hidratado de calcio, chamado de cal extinta.
Em regides do centro e oeste potiguar existe o afloramento substancial dessa rocha,
justificando seu emprego como agregado da argamassa, pedras de construgées ou
nas pinturas de paredes desde os primeiros séculos de colonizagao.

Para realizagdo da atividade produtiva, as caieiras utilizam os mesmos

preceitos da queima de tijolos, fazendo uso dos fornos de meda para sua obtengao.
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Fig.70. Argamassas bastardas de cal e barro
bastante empregadas nas igrejas do estado.
Detalhe da variagdo de cores da argila.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Ruinas
da Igreja de Sdo Miguel, Extremoz/RN - Registro
datado de 08/11/20089.

Fig.71. Argamassa bastarda de cal e
barro.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo -
Ruinas da Igreja de Santa Rita de Cassia,
Pedro Velho/RN — Registro datado de
08/11/2009.

2.2.2 Aberturas
» Portas e Janelas
As igrejas apresentam sempre em suas fachadas diversos vaos, sejam estes

portas ou janelas, responsaveis por possibilitar a circulagdo de pessoas, ou a

iluminagao e ventilagao do seu espaco interior.
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As janelas podem constituir vaos abertos no pano da parede com peitoris
cheios, solugdo comum nas paredes de tijolos, ou serem abertas em paredes
macigas de grande espessura onde a esquadria, menos espessa, € colocada na
parte externa, solugdo corrente na alvenaria de pedra. (VASCONCELLOS, 1979, p.
97).

No Rio Grande do Norte, € comum o véo da janela se abrir desde a verga reta
(muito usada até o séc. XVIIl, mas que se estendeu até o XIX) até o piso e o
parapeito vazado de madeira ou ferro® é colocado entre as ombreiras®®, ficando
entalado entre elas. Entretanto, ndo € a unica solugdo, pois em alguns casos, 0
parapeito nao fica entalado, mas sacado das ombreiras. (Fig.72-74). Nas
constru¢des de pedra, as ombreiras terminam nas vergas n&do sendo prolongadas
até o frechal. (Fig.75).

No caso das portas, estas se assemelham bastante as janelas, ndo possuindo
peitoris e se constituindo de vao abertos desde a verga até o piso. Costumeiramente
sdo portas (assim como janelas) de duas folhas que trazem faces almofadadas e
com algum desenho entalhado, dificiimente se apresentando lisas. (Fig.76-79). A
madeira empregada € de boa qualidade, sendo corrente o uso de pau d’'arco ou
cedro.

E frequente o uso de “trancas”, constituidas por uma grande peca de madeira
macig¢a que se encaixa em ganchos menores, também de madeira, presos a folha da
porta ou janela. (Fig.80).

Para possibilitar a redu¢ao de cargas na verga, principalmente quando esta é

reta ou pouco curva, € comum construir um arco de descarga nas paredes macicgas.

A partir do século XIX é que surge a verga redonda ou em arco pleno,
geralmente com bandeiras de vidro e caixilhos fixos, cujas ombreiras se
prolongam pela verga, ocorrendo nas linhas de jungdo cimalhas a feigdo de
capitéis. (VASCONCELLOS, 1979, p. 107).

Mais tarde, outras variantes foram surgindo, como os arcos ogivais, em uma

tentativa de neo-goticismo. (Fig.81).

2«0 ferro utilizado é o batido em varas verticais simples ou com pequeno perfil, de se¢do quadrada
ou circular. Pode ser em barras formando desenhos ou em ferro chato, laminado, também compondo
desenhos”. (VASCONCELOS, 1979, p. 106-107).

% Ombreira ¢ a parte vertical ao lado de uma janela, porta ou qualquer outra abertura externa.
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Ainda no século XIX os quadros de madeira maci¢a dos vaos sao substituidos
por caixas que apenas envolvem a parede, compostas por aduelas, que sao as
tabuas da espessura e dos alisares, que correspondem aos paramentos. Podem ser
inteiros, abrangendo a espessura e as duas faces da parede ou abrangendo a
metade e somente uma das faces.

Muitas janelas e portas (cerca de 90%) apresentam uma moldura feita em
massa lisa ressaltada do plano das alvenarias com cerca de 10 cm de largura, talvez
pela praticidade e rapidez com que esses elementos poderiam ser criados.
Entretanto, ainda que invulgar, algumas igrejas mais antigas, datadas do seculo XVII
e inicio do XVIIl, possuem a moldura feita em cantaria, fazendo uso de granitos, por
exemplo. (Fig.82-83).

Existem indicagbes da vinda de pedras, como a de lioz, em lastros de navios
portugueses. Esse fato é relatado por alguns autores como uma pratica comum no
inicio do Brasil col6nia, onde a extragdo da pedra local ainda ndo era uma atividade
significativa.

Foram ainda usadas nos primeiros séculos as pedras importadas do reino,

trazida como lastros de navios, entre os quais se salienta o lioz portugués.
(VASCONCELLOS, 1979, p. 23).

Todavia, em alguns estados encontra-se a pedra de lioz (ou pedra do reino
como era conhecida no Brasil colénia) com facilidade em objetos como pias
batismais, mas a sua aplicagdo na estrutura arquitetdnica é diminuta, aparecendo
apenas em alguns raros pontos, como batentes e molduras de portas e janelas.

No Rio Grande do Norte, no entanto, ndo foi encontrada confirmagdo do uso
da pedra de lioz em fontes documentais. Esta circunstancia podera dever-se ao fato
do RN ndo ser uma das sedes escolhidas para fixagdo direta da coroa, o que tera
inviabilizado a utilizagdo de materiais construtivos europeus na regido, ja que
ficaram para estados como Bahia e Pernambuco, sedes reais, tais regalias.

Sendo assim, quanto as pedras escolhidas para ornatos exteriores, tais como
sobreportas, relevos e cunhais, a preferéncia recaiu sempre sobre as pedras mais
faceis de trabalhar, no caso as de arenito ou calcarias, que como ja foi dito

anteriormente, existem em abundancia.
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Fig. 72/73. Janelas com peitoris em madeira.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Igreja do
Rosario dos pretos, Natal e igreja do Bom Jesus
dos Navegantes, Touros - Registro datado de
03/10/2009.

Fig.74. Janela com peitoril de
ferro.

Fonte: Acervo particular Raquel
Galvéo - Igreja de Santana e Sao
Joaquim, Séo José de Mipibu/RN
— Registro datado de 03/10/2009.
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Fig.75. Detalhe de verga

reta e ombreiras.

Fonte: VASCONCELLOS, 82
1979, p. 101.
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Fig. 76/77/78. Portas em madeira almofadadas.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao — Igrejas matrizes de Guamaré,
Vila Flor e Nizia Floresta /RN — Registro datado de 03/10/2009.

DETALHE P1

=== /][:C[\ ==

’c PLANTA BAIXA - PV ‘f
——

CORTE ¢-C ELEVAGOES P

Fig.79. Exemplo de detalhe de esquadria — Porta principal (corte).
Fonte: Arquivo do IPHAN — Natal/RN. Levantamento da Igreja de N. S.
das Candeias em Cunhat, no municipio de Canguaretama, jan/ 2009.

Fig.80. Detalhe de trancas de portas e janelas.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo - Igreja
matriz de Santana do Matos/RN — Registro datado
de 18/10/2009.
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Fig.81. Exemplo do arco ogival
encimando portas e janelas.
Fonte: Acervo particular Raquel
Galvdo - Igreja matriz de
Santana do Matos/RN — Registro
datado de 18/10/2009.

Fig.82/83. Janela com moldura em pedra arenitica e
arco pleno em cantaria.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao — Igreja de Nossa
Senhora da Apresentacdo, Natal/RN — Registro datado de
15/11/2009.

2.2.3 Oculos

Oculos sd@o pequenas aberturas circulares ou de tragado curvilineo que
podem existir ou ndo nas fachadas das igrejas.

No Rio Grande do Norte, 50% das igrejas visitadas apresentam éculos, os
quais tém a fungéo de iluminar o ambiente interno. Por vezes, e com o passar dos

l séculos, ocorre o emprego de vitrais (aquisicao proveniente do séc. XX); Todavia, na
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maioria das situagdes, mantém o desenho original, integrando a composi¢do da
fachada. (Fig.84-86).

Em seguida, tem-se que 29,16% das igrejas, possuem apenas a
representacado do éculo feita em massa, ndo havendo abertura. Nesse caso, apesar
de fechado, apresenta muitos detalhes ornamentais em sua composicdo que
transmitem a noc¢ao, de forma simbdlica, de sua existéncia. (Fig.87).

Por fim, uma parcela representativa, 20,84% das igrejas, claramente nao
possui 6culo. E bem provavel que a auséncia desse tipo de abertura esteja
condicionada a nao obrigatoriedade desse elemento para possibilitar iluminagdo ao
interior do espago religioso, em fungédo da quantidade de portas e janelas existentes,
tornando-se desnecessario para a funcionalidade inicial a que se propde apenas

contribuindo para o resultado estético da fachada, quando nela referenciado.

Fig. 84/85/86. Variag6es de oculos com abertura para o interior da igreja.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Antiga matriz (Natal), igreja de N. S. do O
(Nisia Floresta) e Igreja de Sao José (Macaiba) — Registro datado de 03/10/2009.

Fig.87. Ex. de 6culos sem abertura para o interior da

igreja.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvéo - Igreja de Santo

Antdnio, Natal/RN; Capela de Utinga, Sdo Gongalo do

Amarante/RN — Registro datado de set/out 2009. 85
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2.2.4 Coroamentos e Cunhais

Coroamento é a parte superior de qualquer elemento vertical, que
frequentemente se projeta. Pode ser o espigao de uma parede, a parte superior de
um pedestal ou contraforte, ou o lintel de uma porta. (BURDEN, 2006, p. 112).

Algumas paredes apresentam empenas monumentais que designamos por
frontées. Os frontdes podem ser triangulares ou curvilineos, de acordo com o partido
ou estilo arquiteténico adotado.

Com frequéncia, arrematam-se com molduras, cimalhas e, em alguns casos,
com telhas colocadas transversalmente a dire¢do das aguas do telhado. Possuem,
em geral, a presenga de pinaculos ou coruchéus nos mais diversos formatos.

As construgdes religiosas no Rio Grande do Norte se revelam com
caracteristicas simples, sem a exacerbagéo de curvas, desenhos e outros detalhes,
criados com a propria massa. No entanto, sdo comuns elementos que evidenciam a
influéncia de estilos e periodos, como o barroco.

As igrejas e outras construgdes religiosas do RN foram bastante
simplificadas em suas dimensdes, solugdes arquitetdnicas e nos aspectos
estéticos, muitas vezes guardando consigo as linhas austeras de suas

fachadas que denotam sendo a pobreza orientadora dessas construgdes.
(Souza in LIMA, 2002 p. 63).

Entretanto, apesar de tais afirmagdes, essas igrejas possuem peculiaridades
que traduzem e marcam de forma objetiva a influéncia de seus idealizadores, de
acordo com a época vigente, em uma arquitetura desprovida de exageros, mas
caracteristica da localidade a qual pertence.

Assim, os frontées de igrejas erguidas nos primeiros seculos de colonizagao
sao de tragos mais singelos, de leves curvas, mas sem grandes ornatos (Fig.88-89).
No século XVIIl, quando s&o construidas inumeras igrejas no estado (Fig.90-91), ja
em um periodo de melhor adaptagao local, os frontdes sdo mais trabalhados, com
rendilhados, motivos florais e outros, em uma referéncia ao barroco brasileiro. Ja no
século XIX, os frontdes sdo novamente de tragados mais simples, em fungdo das
varias influéncias estilisticas, inclusive de referencial classicista, embora alguns

possuam ainda fortes resquicios da fase barroca. (Fig.92-94).
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Fig.88. Frontdo do século XVII.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao — Igreja
de N. S. das Candeias, Canguaretama/RN -
Registro datado de 03/10/2009.

Fig.89. Frontdao com singeleza de curvas —
XVIl.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Antiga
Matriz, Natal/RN - Registro datado de
27/09/2009.

Fig.90. Frontao caracteristico do sec. XVIIl.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao - Igreja
de Sdo Gongalo do Amarante/RN — Registro
datado de 27/09/2009.
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Fig.91. Frontdo com riqueza de ornatos.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao - Igreja
de Santo Anténio, Natal/RN — Registro datado

de 27/09/2009.

Fig.92. Frontao do séc. XIX.
Fonte: Acervo particular
Raquel Galvao - Igreja de N.
S. da Conceigao,
Macaiba/RN -  Registro
datado de 27/09/2009.

Fig.93. Frontado do sec. XIX.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvao — Igreja de Santa Rita de Cassia, Pedro
Velho/RN — 2006. Autoria: Lenilson Jonas.
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Fig.94. Exemplo de frontdo triangular.

Fonte: Acervo particutar Raquel Galvao - Igreja
de N. S. do O, Nisia Floresta/RN — Registro
datado de 03/10/2009.

Quanto aos cunhais, estes se constituem de acordo com o sistema
construtivo adotado.

No caso do RN, as igrejas sao edificadas a partir da alvenaria de pedra ou de
tijolo, portanto, os cunhais sdo de alvenaria € massa ou de cantaria, ressaltados da
parede. Podem trazer ainda, se em pedra, adornos fiorais ou outros motivos
entalhados; quando sdo em alvenaria, sdo pintados e lisos com alguns frisos
coroando a base. (Fig.95).

Em 91,6% das igrejas visitadas, os cunhais apresentam-se em massa como
descritos acima, restando apenas dois exemplares, a igreja de N. S. da
Apresentacdo e a igreja de Santo Anténio, que os possuem em pedra arenitica e

calcérea, respectivamente.

Fig.95. Exemplos de cunhais em massa e em

pedra, respectivamente.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao - Igreja

de N. S. da Conceigdo, Guamaré/RN e Igreja

de Santo Antdnio, Natal/RN — Registro datado

de 27/09/2009. 89



Lunrio Potiquar Edificado MIPA -FAUP

2.2.5 Forros

O forro constitui um dos elementos que mais dificiimente resiste ao tempo,
pois, ao longo dos anos, a necessidade de proceder a conservagao € manutencao
da igreja, acaba por implicar a sua substituigao.

Assim, sd@o pouquissimos os forros originais existentes no Rio Grande do
Norte, verificando-se que grande parte dos subsistentes € o resultado de
intervengobes recentes.

Ainda assim, o tabuado liso é o tipo de forro mais comum, consistindo na
colocagdo de tabuas no mesmo plano, onde nas jungdes o processo aplicado € o
mesmo empregado nos assoalhos, podendo as tabuas ser justapostas em junta
seca ou em corte diagonal.

Os acabamentos dos tabuados sdo, na maioria, do tipo “saia e camisa’,
sendo realizados através de uma sobreposi¢do de tabuas, sempre uniformes,
fixadas com pregos, onde as saias podem ser simplesmente sobrepostas as
camisas ou nelas encaixarem-se em meia madeira. Essa evolugido pode ser vista na
Igreja de Santo Anténio em Natal (Fig.96), cuja intervengao constitui uma réplica do

que teria sido o original.

Quanto ao formato do forro, este quase sempre é em gamela (Fig.97), se
constituindo em uma forma mais apurada do forro mais simples, apresentando trés
planos: dois acompanhando a inclinagdo do telhado e um sob a linha alta. Esta
solugéo é bastante comum em igrejas cujos telhados apresentam armagao de caibro
armado.

No Rio Grande do Norte ndo ha o uso de abbdbadas para a realizagdo do forro
das igrejas, verificando-se ainda, em muitos casos, a auséncia do préprio forro,
ficando todo o madeiramento estrutural da cobertura exposto.

Quanto a pintura, ha variagdes de cores e formas. Alguns forros levam |
pintura, seja ela lisa ou decorativa. Na maioria dos casos, contudo, a madeira do
tabuado aparece na sua forma in natura, sem nenhum revestimento. Quando
decorativas ou representativas, as cores utilizadas preferencialmente sdo as
primarias — vermelho, azul e amarelo —, e acabam por retratar desenhos florais,

como no caso da Igreja do Rosario do municipio de Acari. (Fig.97).
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Esses painéis, em exemplos mais singelos como no caso acima citado, tém
pinturas simplificadas dispostas apenas nos cantos, ficando todo o meio do tabuado
liso. Todavia sdo quase sempre em cores, nesse caso 0 verde, que s6 aparece mais
intensamente no século XIX.

Outro fato interessante € a existéncia de um forro em zinco todo trabalhado
na Igreja Matriz do municipio de Santana do Matos. Constitui uma pintura em baixo
relevo de motivos florais, possivelmente do inicio do século XX. Por suas dimensdes
e qualidade do trabalho, n&o ha conhecimento de nenhum outro que se assemelhe a
este exemplar, por isso a importancia de cita-lo, mesmo ndo se enquadrando no
recorte temporal previsto nesta pesquisa. (Fig.98).

Os forros de tabuado recebem aba e cimalha em toda a volta, pregada na
parede. A aba pode ser uma simples tabua ou levar cordbes. Ja as cimalhas sdo

sempre perfiladas e podem receber diretamente o forro.

Fig.96. Forro em gamela com tabuado de madeira do tipo
“saia e camisa”.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo — Igreja de Santo
Antdnio, Natal/RN — Registro datado de 27/09/2009.

Fig.97. forro agamelado pintado.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo -

Igreja de N. S. do Rosario, Acari/RN -

Registro datado de 18/10/2009. 91
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Fig.98. Detalhe do forro em zinco.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo - Igreja de Santana do
Matos/RN — Registro datado de 18/10/2009.

2.2.6 Pintura

Assim como o reboco, a pintura é considerada uma camada sacrificial, e que,
como tal, tem um tempo de vida mais curto que o edificio, tendo de ser reparada,
refeita ou susbtituida com certa frequéncia.

Os revestimentos de paredes, pela grande exposi¢do as agdes externas e
pelo papel de prote¢do das alvenarias, sdo dos elementos mais sujeitos a
degradagéo, por isso um dos mais freqlientemente abrangidos nas
intervengdes. A sua importancia na imagem dos edificios € determinante,
fazendo com que exista uma grande pressdo para renova-los. (VEIGA e
TAVARES, 2002, p. 01).%

Nos primeiros séculos de colonizagdo, as igrejas eram construidas segundo
as técnicas européias, ainda que adaptadas a realidade local. Assim, o tratamento
aplicado a superficie desses edificios nesse periodo, de modo geral, estava
associado ao revestimento das paredes de cal branca.

A caiacdo € um processo realizado com a cal obtida pela calcinagdo de um
calcario, dando formagéo ao 6xido de célcio, bastante abundante e explorado no

estado do Rio Grande do Norte.

7T VEIGA, M. Rosario; TAVARES, Martha - Caracteristicas das paredes antigas. Requisitos dos
revestimentos por pintura. Actas do Encontro A indistria das tintas no inicio do século XXI. Lisboa,
APTETI, Outubro de 2002.
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Assim, € bem provavel que nos primeiros séculos, as igrejas do RN tenham
apresentado a cal como principal revestimento de suas paredes internas e externas,
em virtude da facilidade de obtencéo e da resisténcia as agdes da agua.

O colorido aparece, nesse periodo colonial, preferencialmente, em alguns
elementos internos, como nos forros ou em molduras de vaos (Fig. 99-100), que
comumente eram pintados com cola ou 6leo (vegetal), usado, segundo Katinsky (in
VARGAS, 1994, p. 89) com a finalidade de facilitar o deslizamento do pincel sobre a
superficie do reboco.

Atualmente, essa realidade foi modificada, pois, todas as igrejas visitadas tém
suas paredes revestidas com tintas de varias coloragdes, justificada pela facilidade
de compra e aplicagao desses produtos com corantes, e também, pela necessidade
de proceder a manutencéo da igreja, mantendo-a atrativa aos seus fiéis. E embora
sejam visiveis tais observagbes, ndo houve tempo para um estudo detalhado de
cores, ficando esta ressalva para trabalhos futuros sobre a origem e variagdes

dessas coloragdes nos templos sagrados do RN.

Fig.99/100. Camadas pictéricas em uma moldura de vao; detalhe de peca em
madeira com pinturas e ornatos.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvéo - Igreja de N. S. da Apresentagado, Natal/RN —
Registro datado de 27/09/2009.

2.2.7 Retabulos

A organizagao decorativa do interior das igrejas acompanha a disposigao
continua dos espagos da nave e capela-mor, separados pelo arco cruzeiro e
terminando em parede reta, contra a qual é colocado o retabulo, principal aspecto do

simbolismo religioso, para que possa ser facilmente visivel em toda a igreja.
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O retabulo surgiu na |dade Média em algumas catedrais na parte final da
nave, essencialmente na Espanha, com a reunido de quadros representando cenas
da vida do santo orago da igreja. (MENEZES, 2006). Foram trazidos para o Brasil e
com o correr do tempo foram adquirindo mais audacia no trato dos volumes.
Exemplos disso podem ser vistos em igrejas mineiras e baianas.

No Rio Grande do Norte, os retabulos sdo de tragos e formas mais simples,
originalmente feitos em madeira, tendo a maioria ao longo do tempo sido
substituidos por grandes altares em alvenaria. (Fig.101). No entanto, ainda existem
e resistem alguns poucos exemplares, possivelmente entalhados em Portugal e
trazidos para encaixe no local a ele destinado. (Fig.102). Neste caso, sdo sempre
pecas datadas do século XVIII, com referéncia ao periodo barroco.

Sado pegas pintadas utilizando o mesmo principio dos forros, com cores
primarias (azul, amarelo e vermelho), ou pegas sem revestimento nenhum, em
madeira entalhada, com referéncia ao periodo final do barroco, o chamado barroco
tardio. (Fig.103).

Apesar da similaridade com os padrbes portugueses, é perceptivel o interesse
de manifestar a nacionalidade por intermédio de um vocabulario figurativo que
remete a condi¢éo do lugar (capitéis com indios, talhas com frutas exéticas, objetos
de cestaria), que evidencia a busca original de conceber valores culturais préprios.
(Fig.103).

Fig.101. Retabulos laterais em madeira.

Fonte: Acervo particular Raquel Galvao — Igreja Matriz
de S&o Gongalo do Amarante/RN — Registro datado
de 27/09/2009.
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Fig.102. Retabulo todo entalhado na madeira.
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo - Igreja de Santo
Antonio, Natal/RN — Registro datado de 27/09/2009.

Fig.103. Detalhes do Retabulo datado do séc.
XVl
Fonte: Acervo particular Raquel Galvdo - Igreja de
N. S. do Rosario, Acari/RN — Registro datado de ‘

18/10/2009. 95
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1. Estratégias Metodoldgicas de Reabilitacdao
1.1 Introdugéo

Tendo em vista a importancia dos edificios antigos no conjunto edificado do
pais e a significancia histdrica, cultural e arquitetdnica da igreja, torna-se evidente a
insuficiéncia de agdes voltadas para a manutengao e conservagao desses templos.

Com o intuito de avancar na diregdo de uma metodologia de analise e
intervengao visando introduzir melhorias nos varios aspectos construtivos das igrejas
em estudo, torna-se relevante evidenciar os conceitos de reabilitacdo e os critérios
de conservagao arquitetdnica.

Assim, reabilitar consiste no “conjunto de a¢des destinadas a tornar funcional
um edificio ou conjunto urbano, envolvendo frequentemente, melhoramentos.”
(COIAS, 2007, p.362). Diz respeito as solugdes a serem adotadas com o objetivo de
salvaguardar determinado bem, nesse caso, os espacos religiosos do Rio Grande do
Norte datados do século XVII ao XIX.

As intervengdes de reabilitagdo dos edificios antigos ocorrem,
fundamentalmente, em trés niveis:
s Desempenho de envelope ou involucro exterior (fachadas e
cobertura);
¢ Condigdes de habitabilidade e conforto e;
e Comportamento estrutural. (COIAS, 2007, p. 26).

A proposta de reabilitagdo de edificios antigos tem adquirido uma importancia
crescente em uma otica voltada para a necessidade de preservagao do patriménio
arquitetdnico e de garantia da funcionalidade de edificagdes, em especial de igrejas,
ja que assumem um papel influente na sociedade e no tecido urbano.

Por isso, & necessario que sejam desenvolvidas politicas de manutencgéo
preventiva com o proposito de evitar medidas de reabilitagdo patrimonial, pois, a
manutengcdo serd a responsavel por impedir ou minimizar os processos de
deterioragdo nos varios elementos que compdem uma edificagdo.

Entretanto, na atuagdo em centros histéricos, a manutencéo tem se dado de
forma negativa, pois, em muitos casos, ha um forte apelo ao fachadismo, onde o
embelezamento das fachadas se sobrepbe & autenticidade da edificagcdo, como

alternativa a atragéo turistica.
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O capitulo trés objetiva, entdo, discorrer sobre as condi¢des de manutengéo
e, consequente, reabilitacdo de igrejas no RN, onde a elaboragdo do inventario
construtivo contribuiu para a percepgédo e registro dos elementos que compéem

esses templos e a definigdo forma de tratamento adequada para a sua “vitalidade”.

1.2 Estratégias de intervencao

A qualidade de interveng&o tem inicio na prépria concepgado, e como nao
difere de outras abordagens, quanto maior a quantidade de erros cometidos,
maiores as chances de estragos provocados a integridade e autenticidade do bem
em questao.

A prioridade de salvaguarda da autenticidade do monumento sobre o respeito
pelas prescrigbes regulamentares esta associada a preocupag¢do em manter o
funcionamento estrutural original, podendo, em alguns casos, haver a introdugao de
elementos de refor¢go que ndo o alterem e que, idealmente, possam ser removidos
sem danificar o edificio.

Na conservagdo urbana, o conceito de autenticidade esta pautado no fato dos
bens culturais serem produtos da criatividade humana e geradores de uma verdade,
a qual esta relacionada com o seu processo de construgdo e transformagdo no
espago e no tempo. Nesse sentido, a condicdo de ser auténtico é requisito
fundamental para atribuicdo de interesse patrimonial ao bem cultural.

A edificagdo histérica possui esse conceito e projeta-o na sua linguagem
fisica construida ao longo do tempo, sendo pertinente a percepgdo dessa verdade
como garantia da valorizagdo e manutengao das caracteristicas originais da obra.

Na maioria das vezes, o procedimento adotado para garantir essa
manutencdo de edificagbes antigas, em especial das igrejas, &€ a realizagdo de
reformas, voltadas para a substituicdo total ou parcial de elementos construtivos,
independentemente da abordagem especifica necessaria aquele material.

A partir das visitas realizadas, objetivando o levantamento de dados e
informagdes pertinentes as igrejas, foi possivel constatar que a maioria se encontra
em bom estado de conservagdo, em fungdo das atividades diarias que nelas sdo

exercidas.
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De um modo geral, o principal problema encontrado, além das sucessivas
substituicdes de materiais empregados sem nenhum planejamento detalhado ou
adequado, é o aparecimento de patologias provenientes de infiltragbes e agentes
biolégicos, em consequéncia da auséncia de medidas simples de manutencgao.

As patogenias sao defeitos que se instalam nas edificagbes e que as tornam
doentias. Podem ocasionar a deterioracdo das partes afetadas e até mesmo a
ruptura, comprometendo a estabilidade do prédio.

Intervir em prédios histéricos ndo é uma tarefa facil. E uma tarefa minuciosa e
criteriosa na busca de solugdes de adaptacao a vida moderna, onde a durabilidade
de sua estrutura é um fator preponderante na questdo do aproveitamento da
edificagdo. Por isso, € importante que haja planejamento e iniciativas de intervengéo,
capazes de proporcionar a vitalidade ao bem por mais algumas décadas.

Embora numa fase inicial de preparagdo ou de dinamizagdo de acgbes de
reabilitagdo num nucleo urbano degradado se possa avangar com acgdes
pontuais e isoladas, tomando estas como ac¢des de promogdo ou
resultantes da necessidade de acudir a situagbes mais dramaticas, a boa
gestdo dos recursos disponiveis e a necessaria compatibilidade entre as
medidas de intervengdo a desenvolver, impdem o desenvolvimento de
acgbes programadas inseridas num processo de planeamento integrado,
que dote essa area com os imprescindiveis instrumentos de gestdo e

controlo de todo o complicado processo da reabilitagdo. (AGUIAR;
CABRITA; APPLETON, 1991, p. 72.).

Em geral, para que haja uma avaliagdo correta sobre a situagdo de todo o
sistema construtivo de uma edificagéo e a certeza de um planejamento adequado a
sua execu¢do, deve-se ter em consideragdo aspectos como: as frequentes
inspegdes, a observagdo do surgimento de sintomas de deterioragdo, a ocorréncia
de danificagbes e as alteragdes da geometria, no que se refere ao uso da estrutura.

Existem diversas técnicas que possibilitam a obtengdo dessas informagées,
que vao desde as mais simples, como a observagao a olho nu (inspegao visual), até

as que sao desenvolvidas em laboratérios.

Para alem da sua indiscutivel utilidade na fase de diagnostico, as técnicas
de intervengdo podem constituir ainda um auxiliar precioso no controlo da
qualidade dos trabalhos realizados, garantindo a necessaria seguranga e
durabilidade. (COIAS, 2007, p. 114).

Para planejar a intervencdo, é necessario adotar uma metodologia que passe

de uma leitura geral, com informagédo de carater qualitativo, para uma analise mais
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rigorosa, geralmente de carater quantitativo, que conduza a identificagdo das
caracteristicas dos materiais e da estrutura, bem como a origem das patologias
apresentadas.

As varias fases, que caracterizam uma proposta de intervengdo, tencionam
detectar desde a necessidade de intervir até a monitorizagdo depois da intervengao.
E embora seja evidente a importéncia desse planejamento, o0 mesmo torna-se fator
secundario quando existe um trabalho preventivo, capaz de conceder manutengao a
edificagcdo sem que haja necessidade de medidas mais invasivas e complexas de

tratamentos. (Fig.104).
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Fig.104. Fluxograma de uma intervengao de
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Fonte: COIAS, 2007, p. 117.
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Assim, a manutencdo é a alternativa mais viavel para garantir um maior
tempo de vida util aos prédios histéricos, principalmente quando se tratam de
igrejas, pois, as atividades conservativas estéo ligadas a praticas simples do dia-a-
dia, tais como a limpeza diaria do piso.

De fato, a preocupagdo com a qualidade na construgéo e na conservagao tem
sido uma constante ao longo da histéria, contudo, a deficiente conformidade com os
padrdes exigidos nas obras tem sempre acarretado prejuizos.

No Rio Grande do Norte, apesar de existirem algumas politicas desenvolvidas
objetivando a preservagéo do patriménio histérico (na cidade do Natal, por exemplo),
nenhuma esta diretamente relacionada com a igreja, ficando, normalmente, sob a
responsabilidade do paroco vigente ou, em casos mais recentes, da curia
metropolitana, com a chamada equipe de arte sacra. Nessa ultima condig¢ao, a
questdo da intervengao torna-se muito mais concisa e ordenada, em consequéncia
da atuagao de profissionais especializados.

Nas intervengbes de conservagao recorre-se frequentemente a materiais e
técnicas que diferem dos que sdo comumente utilizados em novas construg¢des. Por
se tratar de materiais e técnicas pouco conhecidas face a atual predominancia do
concreto e do ago, 0 seu uso nao é objeto de manuais, regulamentos ou normas. A
propria formagao dos agentes envolvidos em trabalhos desse tipo, em muitos casos,
nao esta voltada para a familiarizagdo com as tais técnicas e materiais.

O resultado dos fatores acima citados, € a concepc¢do de intervengdes
executadas de modo deficiente, como acontece na maioria das igrejas do RN,
fugindo aos objetivos e gerando, ndo raramente, danos a autenticidade e a
integridade do bem patrimonial.

No entanto, diante de todo o exposto, é importante ressaltar que ndo é s6 a
falta de estratégias metodoldgicas que afetam a conservagdo patrimonial, mas
também as politicas de incentivo ao turismo negativo, que estimulam a degradagéo
e transformagdo de areas ou pontos histéricos tendo em conta as visitagdes e o
crescimento imobiliario.

Nessas condigbes, “manter” passa a ter uma definicdo mais ampla, devido a
nao estar associada somente a manuteng¢do corriqueira correlacionada com a
funcionalidade, mas, que contempla intervengdes com alteragbes significativas nos

elementos componentes da estrutura, prejudiciais a edificagdo e que podem omitir
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ou extinguir caracteristicas adquiridas ao longo de séculos e que faziam parte da
memoria histérica e arquiteténica daquele bem em questéo.

Conclui-se, entdo, que a existéncia de estratégias metodolégicas para
intervengao, parte do principio da simples manutengéo, a qual, quando preventiva,
contribui para evitar a possivel reabilitagéo, direcionando os trabalhos na perspectiva

dos principios da gestdo da qualidade.

1.3 Breve reflexdao sobre o turismo e a educagdo patrimonial no Rio Grande
do Norte

A construcdo de igrejas € habitualmente a concretizagdo de um pensamento
longamente gerado e de uma vontade forte, o que pressupde um dialogo intenso,
mais ou menos explicito, ndo sé com as idéias da época e a comunidade, como
também entre quem encomenda e os artifices. As grandes construgbes séo
documentos de uma extraordinaria riqueza de significagbes. E sdo também elas que
tém maior possibilidade de resistir ao tempo e de garantir o prestigio de quem as
faz.

No Brasil, ja é possivel ser observado um progressivo consenso sobre a
importancia cultural e a necessidade socioeconémica de reabilitar um patriménio
urbano de extraordinario valor, sob todos os pontos de vista, mas degradado por
décadas de descuido. Entretanto, ainda &, na maioria das vezes, uma atividade
muito pouco praticada.

Assim, & necessario que a populagéo também se conscientize do valor que
existe materializado naquela obra arquitetbnica, e que por isso esta precisa ser
protegida.

Educagdo patrimonial € na verdade um passo importantissimo para a
perpetuacdo da memodria histérica, politica, econémica e cultural de uma sociedade.
E através dela que ocorre a conservagdo e preservacdo de tudo aquilo que compbe
a cidade histérica.

O turismo é uma solugéo adotada no mundo inteiro como um meio capaz de
garantir a manutengao e integridade dos bens patrimoniais. Sem exageros pode ser

extremamente saudavel, mas se pensado apenas como um meio de dinamismo nas
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cidades pode contribuir para a destruicdo do patriménio, seja arquitetdnico ou nao,

arruinando sua originalidade por descaracterizagao.

As relagdes entre turismo e patrimdnio poderiam revelar-se, se nao se
constituissem entre nés em atividades paralelas e isoladas, tanto dos
orgdos oficiais voltados para o patrimdénio, quanto daqueles referentes ao
turismo. Faltam, acima de tudo, atividades de coordenagao das duas areas.
(CAMARGO, 2002, p.93).

No entanto, se encarado de forma positiva, torna-se um excelente meio de
incentivo a preservagao cultural e arquitetdnica, uma vez que este tipo de turismo
consiste em proporcionar o resgate da meméria histérica da sociedade em geral e
ndao somente evidenciar as vantagens de ser mais uma atividade econdémica no
estado.

Hoje, porém, a forma como a sociedade atual se relaciona com o passado é
profundamente influenciada pelo extremo dinamismo que a caracteriza e pelas
grandes mudangas do periodo moderno. Por esta razao, os modelos de identificagdo
outrora estabelecidos com o passado, sob a forma de tradigdo, perdem a
continuidade. O passado € uma realidade tdo distante da experiéncia individual da
atualidade, que perde a significAncia que lhe € pertinente em fungao da falta de
conhecimento das pessoas sobre os proprios elementos que compdem a cidade.

Sendo assim, o exercicio de preservagao, conservagao, turismo e educagao,
em especial no Rio Grande do Norte, deve ser o veiculo impulsionador da meméria
construtiva e histérica dos espacos religiosos estudados. E preciso pensar o bem
patrimonial, em especial as igrejas aqui apresentadas, considerando a pluralidade

de valores intrinsecos a elas, que as tornam relevantes e insubstituiveis por séculos.
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Do ponto de vista estético, a igreja € um dos bens arquitetdbnicos mais
significativos de beleza e imponéncia. Do ponto de vista funcional, € um dos mais
visitados por fiéis. E do ponto de vista construtivo, € um dos que merecem mais
atencao e refinamento, pois assim como nos dois pontos anteriores, esta repleta de
simbologia, curiosidade, religiosidade e tecnologia nas suas solugdes.

As fotografias e desenhos das igrejas e de seus elementos constantes nesse
trabalho foram obtidos a partir da observacao e da reprodugado da realidade local,
onde o objetivo era ilustrar e evidenciar cada um dos aspectos referidos ao longo de
toda a pesquisa tendo como base 0s sistemas construtivos.

A limitagdo da amostragem de igrejas visitadas e analisadas no estudo foi
uma opgao por conveniéncia, pois seria inviavel a abrangéncia de todos os templos
religiosos do estado, ainda que dentro do periodo histérico previsto, em virtude da
extensao territorial e localizagao dessas edificagdes.

Entretanto, havia a certeza de se ter contabilizado nas amostragens os
exemplos mais significativos que a historiografia indicou como destaques da
arquitetura religiosa norte-riograndense.

As igrejas do Rio Grande do Norte sdo marcadas pela singeleza de tragados
e formas, sem o emprego de grandes ornatos. No entanto, este fato ndo as torna
menos importantes, pois garante a sutileza de uma arquitetura comum no estado.

Nao ha uma grande variagdo dos materiais e técnicas construtivas aplicados
nas construgdes de edificagbes religiosas no RN. O que existe é a transformacao
desses sistemas construtivos ao longo dos séculos, onde as técnicas iam sendo
aprimoradas e cada vez mais adaptadas a realidade local.

De fato, ocorriam adequagbGes de materiais a serem empregados na
construcdo em fungdo da matéria-prima disponivel no local. Um exemplo disso é o
uso das pedras lateriticas em areas litoraneas, e o0 uso da pedra calcaria em areas
com forte presencga dessas rochas, como na regido do Seridé.

Dessa maneira, o resultado desse trabalho consistiu no registro e destaque
de cada um dos aspectos construtivos observados e aprofundados nos estudos de
caso, fazendo refletir sobre a composicdo das igrejas enquanto pecas a serem
montadas, e até mesmo conhecidas, uma vez que muitos desses pontos se

perderam ao longo do tempo e da memoria, sendo transformados em ruinas.
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Para isso, o Lunério Potiguar Edificado, assim como o Lunario original,
funciona como uma espécie de almanaque popular, levando o conhecimento daquilo
que € a representacdo formal da fé, rotineiramente utilizado, mas dificimente

entendido do ponto de vista construtivo.
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Inventario das Tipologias Construtivas de Igrejas do Rio Grande do Norte

I Igreja de N/

do Roséario ‘
Fundacdo

jatal/RN - Séc. . Pedra
Xvin - g

R
Argamassa

Bastarda

2. igrejade N. S.
, da Apresentagdo

™*Natal/RN - Séc.’ Pedra
XVl
Argamassa
Bastarda

Paredes Arco Piso Escada e
estruturais Coro
Pedra e C/ Ladrilho Madeira
tijolo moldura
em
massa

Elementos Secundarios - QUADRO I

Portas e Oculo Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
Almofadadas Sem Frontdo Gamela
em madeira oculo curvilineo e
pinaculos;
cunhais em
alvenaria e
massa

jementos Estruturais - QUADR

& Arco Piso Escatdae™
estruturais Coro
Pedra C/ Tijoleira e Madeira
moldura pedra
em
cantaria

Elementos Secundarios - QUADRO I

Portas e Oculos Coroamento Forro
Janelas e Cunhais
“Almofadadas ““C/ Frontdo - (3afala”
em madeira 6culo curvilineo;
e cunhais em
vitrais cantaria

-_ Elementos Estruturais - QUADRO | m

Cobertura Torre
il
De duas 01
aguas;
tesoura ‘
tipo Canga
de porco,
beiral em
cimalha;

Pintura  Retabulo
Usoda Madeira ;
cal if

“Cobertifa Tore?

De duas o1
aguas,
beiral em
cimalha;
tesoura
tipo caibro
armado

Pintura  Retabulos

Uso'ds’ ~Madeira™
cal :

Observagao: A auséncia de dados precisos sobre o item indicado esta representada nas tabelas

pelo uso do trago (— ).
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m-mwl&ﬂ 65 Estri

tinga
Uting Fundagdo

5o Gongalo d Pedra
arante - Sé
o Xvilk

@ Argamassa

Bastarda

4. Igrejade N. S.
do Desterro

Fundagdo

Pedra

Bastarda

Paredes Arco Piso Escada e
estruturais Coro
Pedra e C/ Tijoleira Madeira
tijolo moldura
em
massa
Elementos Secundarios - QUADRO I
Portas e Oculo Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
Almofadadas C/ Frontédo Nao
em madeira éculo curvilineo; possui
sem cunhais em
abertu- alvenaria e
ra massa

Elementos Estruturais - QUADRO |

Paredes

Arco Piso Escada e
estruturais Coro
Pedra e C/ Tijoleira Madeira
tijolo moldura
em
massa

Elementos Secundarios - QUADRO I

Portas e Oculo Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
Almofadadas Sem Frontdo Nao
em madeira é6culo trianguiar; possui
cunhais em
alvenaria e

massa

Cobertura Torre
De duas Nao “
aguas, possui
tesoura
tipo canga
de porco;
beiral em
cimalha;
1]
Pintura  Retdbulo
Néo
Possui

SR 13

Cobertura

Torre
i

Néo
possui

De duas

aguas;
tesoura
Canga de

porco;,
existéncia
de beira

seveira

iy

Pintura  Retdbulo

Uso da
cal
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* 5.IgrejadeN. S.
da Conceigio e

fementos Estruturals - QUADRO | _

Sio Joio Batista Fundagdo Paredes_ Arco Piso Escada e Cobertura Torre
estruturais Coro
Arés - Séc. XVl Pedra Pedra C/ Ladrilho Madeira De duas 01
‘ moidura aguas,
em beiral em
massa cimalha;
tesoura do
sist.
pendural
Elementos Secundéarios - QUADRO Il
Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro Pintura  Retabulo
Janelas Cunhais
Bastarda Almofadadas c/ Frontdo Nao Usoda Madeira ;
em madeira éculo curvilineo; possui cal e ;
sem pinaculos; alvenaria
abertu- ¢ nhais em
ra alvenaria e
massa

o

Rita de Céssia " _
i .. Fundagdo Paredes Arco Piso Escada e Cobertura Torre
] G estruturais Coro
MPedro Velho - Séc. Tijolo Tijolo C/ Tijoleira Nao Nao possui  Nao
— XiX —_— moldura possui possui
em
massa

Elementos Secundarios - QUADRO I

Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro Pintura  Retabulo
Janelas Cunhais
Bastarda N&o possui C/ Frontdo N&o Uso da Néo
6culo curvilineo; possui cal possui
pinaculos;
cunhais em

alvenariae
massa

il

[l
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*"7.Igrejade N.S. ™"
das Candeias

Fundacio Paredes Arco Piso Escada e
estruturais Coro
Canguaretamai} Pedra Pedra e tijolo c/ Tijoleira Nao
. Séc. XVIl 4 moldura possui
em
massa

do O T .
Fundagao Paredes Arco Piso Escada e

estruturais Coro

l Igreja de N. -— Elementos Estruturais - QUADRO |

Nisia Floresta/R Pedra Pedra C/ Tijoleira Madeira
Séc. XVl | moidura
em
massa

Elementos Secundarios - QUADRO Il

Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
Bastarda Almofadadas C/ Frontdo PVCe
em madeira éculo curvilineo: laje
pinaculos;
cunhais em
alvenaria e
massa

i Elementos Sécundarios - QUADROM

=j Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro
| Janelas Cunhals
‘Bastarda  Almofadadas ~ 7 Sem™" " shtdo ‘Nio "
em madeira éculo curvilineo; possui
pinaculos;
cunhais em
alvenariae
massa

>+ S - 0o

Cobertura Torre

De duas Nao
aguas; possui
existéncia
de beira
seveira;
tesoura
tipo canga
de porco

Pintura  Retabulo

UsodE T NBG ‘ﬁiilimnw
cal possui

Cobertura Torre

De duas 02
aguas;

beiral em
cimalha;

i
ik
il
o

Pintura Retabulo

Usoda Madeira
cal
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5 yefsdo o o< st o

Jesus dos .
Navegantes Fundagdo Paredes_ Arco Piso Escada e Cobertura Torre
i estruturais Coro
ouros/RN Sé Pedra Pedra e tijolo C/ Cerdmica  Alvenaria De duas 02
4 moldura e madeira aguas;
em beiral em
massa cimalha

Elementos Secuiidarios - QUADRO I o —

Argamassa Portas e Oculo  Coroamento e Forro Pintura Retabulo
Janelas Cunhais
Bastarda " *“Almofadadas ' Sem’ Frontéo Gamalg” “ e N GERErE™
em madeira éculo triangular;
cunhais em
alvenaria e
massa
IR Estruturais - QUADRO |
" “Santana S
=1 estruturais Coro
Caic6/RN S Pedra Pedra e tijolo c/ Cerdmica  Alvenaria Uso de 02
Xvill moldura e madeira  platibanda;
em
massa

Elementos Secundarios - QUADRO I

Argamassa Portas e Oculo  Coroamento Forro Retabulo
Janelas e Cunhais
Bastarda Almofadadas C/ Frontao Madeira . Alvenaria
em madeira éceulo curvilineo; e laje
cunhais em
alvenaria e
massa

... Fundagio Paredes Arco Piso Escada e Cobertura Torre
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“11.IgrejadeN.S. ™

__da Conceigdo ‘
w Fundagio Paredes
: estruturais
amaré/RN S Pedra Pedra e tijolo
Argamassa Portas e
Janelas
Bastarda Almofadadas
em madeira

- 12.1grejade N. S. SN

do Rosério T
Fundagao Paredes

estruturais

Acari/RN Séc. XVIil Pedra Pedra e tijolo
Argamassa Portas e
Janelas

Bastarda Almofadadas

em madeira

Arco Piso Escada e
Coro
C/ _ —_
moldura
em
massa

¥ Elemientos Secundirios - QUADRO It

Coroamento e Forro

Cunhais
Frontdo
triangular;
cunhais em
alvenaria e
massa

Oculo

Sem Garmield

6culo

Elementos Estruturais - QUADRO |

Arco Piso Escada e
Coro
c/ Tijoleira Madeira
moldura
em
cantaria

Elementos Secundarios - QUADRO Il

Coroamento e Forro
Cunhais
Frontdo

curvilineo;
pinaculos;
cunhais em

alvenaria e

massa

Oculo

Sem
6culo

Néo
possui

I > == -00ror T

Cobertura Torre ‘“‘
i
De duas oo
4guas  possui
il
Pintura  Retabulo
A‘ve“ aﬁaunuww
4
Cobertura Torre
De duas ooy
aguas, possul
tesoura
tipo canga
de porco
Pintura Retabulo
Usoda Madeira
cal
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““13.Igrejade N. S. “-‘I"&mentoéémmmﬁl QUADR]
da Conceigdo Fundagdo Paredes Arco Piso Escadae Cobertura Torre
estruturais Coro
Pedra Pedra e tijolo C/ Cimento Madeira De duas 02
moldura  queimado aguas com
em telha de
cantaria cimento
amianto
Elementos Secundérios - QUADRO Il £ |
Argamassa Portas e Oculo  Coroamento e Forro Pintura Retabulo
Janelas Cunhais
| Bastarda Almofadadas Sem Frontdo PVCe Alvenaria
em madeira éculo curvilineo; laje :
cunhais em
alvenaria e
massa '
. B ] iR
Santana . .
Fundagéo Paredes Arco Piso Escada e Cobertura Torre
estruturais Coro i
! Santana do Pedra Pedra e tijolo c/ Ladritho  Alvenaria De duas 02
.- Matos/RN Séc. moldura ' aguas; com
. Xviil em uso de
marmore platibanda
Elementos Secundarios - QUADRO Il
Argamassa Portas e Oculo  Coroamento e Forro Pintura Retabulo
Janelas Cunhais
Bastarda = Almofadadas C/ Frontao De _ Marmore
em madeira 6culo curvilineo; zinco e
cunhais em em
alvenaria e gamela
massa
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' 15 1grejadeN. S.

. das Dores .

. Fundacio Paredes Arco Piso Escada e Cobertura Torre
| estruturais Coro
bau do Sul/ Tijolo Tijolo - . Madeira De duas Nao

aguas, possui
tesoura tipo
canga de
porco
Elementos Secundarios - QUADRO Il
Argamassa Portas e Oculo  Coroamento e Forro Pintura Retabulo
Janelas Cunhais
Bastarda Em madeira Sem Frontao Nao Uso da -
oculo curvilineo; possui cal
cunhais em
alvenaria e
massa

- : Elementos Estruturais - QUADRO | I
! JoséeN.S.da ) i
: Soledade Fundagio Paredes Arco Piso Escadae Cobertura Torre
estruturais Coro
Macaiba/RN Séc. Pedra Pedra e tijolo - — - De duas Nao
XVIii aguas; possui
' beiral em
cimatha

Elementos Secundarios - QUADRO I i}
Argamassa Portas e Oculo Coroamentoe  Forro  Pintura  Retabulo
Janelas Cunhais
Bastarda Em madeira C/ Frontdo Uso da
6culo curvilineo; cal
cunhais em
alvenaria e
massa
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. Sdo Gongalo

! dacdo ~ Paredes Arco Piso Escadae
‘ estruturais Coro
" Sdo Gongalo do Pedra Pedra C/ Ladrilho Madeira
fAmarante/RN Sgc moldura
" xvir em
massa

il Elementos Secundarios - QUADRO II

Argamassa Portas e Oculo  Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
Bastarda Almofadadas Sem Frontéo Nao
em madeira 6culo curvilineo; possui
pinaculos;
cunhais em
alvenaria e
massa

Elementos Estruturais - QUADRO |

18. Igreja de Santo

Anténio (Galo) . ' ) .
Fundagao Paredes Arco Piso Escada e

estruturais Coro

MWStal/RN Séc. X\@ll:  Pedra Pedra c/ Ladriho  Madeira
“ moldura
- em
cantaria

Elementos Secundarios - QUADRO i

17 s o == =5 U

Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
Bastarda Almofadadas Cc/ Frontdo Gamela

em madeira 6culo curvilineo;

sem pinaculos;

abertu- cunhais em

ra alvenaria e
massa

"Cobertura’ " Yol
De duas 01
aguas;

beiral em
cimalha

Pintura

Uso da Madeira
cal

Cobertura Torre
De duas o1
aguas,
tesoura tipo
canga de
porco

Pintura Retabulo

Usoda Madeira

i
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19. Ruinas da
Igrejade Sdo |
Miguel do Guajird

“Paredes”” Arco Escada'e”
estruturais Coro

Extremoz/RN Séc. Pedra Pedra e tijolo Néo Néo Né&o Nao Nao

% possui possui possui possui possui :

Fundacio

Eféméntos Séélind4iiod ' GUADR
Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro Pintura  Retdbulo
Cunhais
Néo Nao TNg6 T NE ‘
possui possui Possui possui  possui  possui

. 20.IgrejadeN.S. “f
~ da Conceigdo

Elementos Estruturais - QUADRO |

i

Fundagao Parede

s Arco Piso Escadae Cobertura Torre
estruturais e i Coro :
Pedra Pedra e tijolo _ —_— - De duas 01
aguas com
uso do
platibanda
Elementos Secundarios - QUADRO I
Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro Pintura  Retabulo
Janelas Cunhais
Em madeira Sem Frontdo

6eculo curvilineo;

‘ pinaculos;

i cunhais em
1 ‘ alvenaria e
: massa
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=i ) peritenitos estrateare = conor

'ga Conceigdo

Fundagao Paredes Arco Piso Escada e
estruturais Coro

Pedra Pedra e tijolo

H U Elementos Secundarios - QUADRO I

Argamass Portas e Oculo Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
“ ""Almofadadas Sem Frontso -
em madeira 6culo curvilineo;
cunhais em
alvenaria e
massa
I 22.1greja de MR Elementos Estruturais - QUADRO |
! Santanae Sio ) reme )
; Joaquim .y Fundagao Paredes Arco Piso Escada e
] sl estruturais Coro
| S#oJoséde ™! Pedra  Pedra etijolo c/ Ladritho
! MipibwRN Séc. moldura
— Vi em
massa

Elementos Secundarios - QUADRO I

Argamassa Portas e Oculo Coroamento e Forro
Janelas Cunhais
Bastarda™  “Almcfadadas C/ Frontao o
em madeira éculo triangular;
cunhais em
alvenaria e
massa

Cobertura Torre

De duas 01
aguas com

uso do
platibanda

Pintura  Retabulo

Cobertura Torre

Em telha 02
tipo canal,

beiral em

cimalha

Pintura Retabulo

Uso da
cal
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- .ioéo Batis "
Fundacao

_Assu/RN Séc. XVEli  Pedra

Argamassa

. 24.IgrejadeN. S.

do O .
Fundagéo
Serra Negra/RN Pedra
Séc. XV
Argamassa
Bastarda

Paredes
estruturais

Pedra e tijolo

‘Elementos Secundarios - QUADRO I

Portas e

Janelas
“Almofadadas
em madeira

I

SRR Elementos Estruturais - QUADRO |

Paredes
estruturais
Pedra e tijolo

i

m

Escada e
Coro

Arco Piso

Oculo Coroamento e Forro
Cunhais
C/ Frontdo
6culo curvilineo;
cunhais em
alvenaria e
massa

Escada e
Coro

Arco Piso

Mosaico

Elementos Secundarios - QUADRO i

Portas e
Janelas
Almofadadas
em madeira

Oculo Coroamento e Forro
Cunhais
Sem Frontéo
6culo curvilineo;
pinaculos;
cunhais em
alvenaria e
massa

Gamela

L

Cobertura Torre

De duas 02
aguas i

Pintura Retdbulo

Cobertura Torre
De duas 02
aguas
Pintura Retabulo
Madeira -
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